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1. INTRODUCAO

A maioria dos métodos para estimar a producdo de resina em arvores de Pinus
necessita da operacdo de resinagem ou, em aguns casos, de andises quimicas de
laboratério. S& métodos trabalhosos e demorados, exigem aguns equipamentos
especificos e, muitas vezes, sdo muito caros.

Neste trabalho é proposta uma metodologia para permitir a estimativa da producéo
de resina em arvores de Pinus através do uso de equacéo de regressdo com variaveis de
facil mensuracdo, em condigdes de campo.

2. MATERIAL E METODOS

Foi escolhido um povoamento de Pinus caribaea var. hondurensis implantado na
regido de Estrelado Sul (MG) sob espacamento 2,80 x 2,50 m e com idade de 8 anos.
As arvores do povoamento foram estratificadas em classes de diametro, a saber:
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Classe Diametro (cm)

I 10,5-12,5

] 125-14,5
I 14,5-16,5
v 16,5-18,5
\Y, 18,5-20,5
4 20,5-22,5
VI 225-245
VI 24,5-26,5

Dentro de cada classe de diametro foram selecionadas 10 arvores, perfazendo um
total de 80 arvores resinadas na experimentagéo.

Em cada arvore selecionada procedeu-se a resinagem conforme preconizado por
CLEMENTS (1960), com excegdo do fato de que a aplicacdo de écido sulfarico ou qualquer
outro estimulante ndo foi realizada. A resinagem foi efetuada no periodo de 02 de outubro a
02 de novembro de 1981, com a coleta de resina e confeccdo de nova estria sendo
executadas a cada 10 dias. O comprimento da estria correspondia a 1/3 do CAP da arvore
correspondente. A resina produzida em cada uma das trés coletas foi pesada sendo
considerada a média aritmética da producdo das trés resinagens (estrias) feitas no periodo
em questéo.

No mesmo dia em que foi confeccionada a primeira estria, procedeu-se também a
abertura de dois orificios de 3 cm de profundidade e 1,2 cm de didmetro a altura do DAP
(1,30m) de cada arvore.

Um orificio foi aberto na face sul e outro naface norte da érvore com gjuda de uma
broca acoplada a um arco-de-pua.

Para evitar incrustagdes que prejudicassem o perfeito escoamento da resina
exsudada, procedeu-se uma perfeita limpeza de casca logo abaixo do orificio através da
raspagem.

Apbs um periodo de 3 horas, procedeu-se a medida do comprimento da linha de
resina exsudada do orificio com auxilio de umatrena.

Para 0 estudo das correlagdes, foram tomados outros parametros das arvores, a
saber: didmetro a altura do peito (DAP), dtura total, altura da copa verde e espessura da
casca.

Os resultados obtidos no campo foram analisados estatisticamente através de
estudos de regressdo multipla passo a passo, para escolha das equagdes que representassem
rendimento de resina no processo de resinagem em funcdo das demais variaveis
mensuradas.

3. RESULTADOS

3.1. Alturatotal; alturada copa e DAP das arvores

Os resultados da atura total, altura da copa, DAP e espessura da casca das
arvores estdo mostrados natabela 1.



Tabela 1. Alturatotal, altura da copa, DAP e espessura da casca.

Classe de Arvore DAP Alturatotal Alturadacopa Espessuradacasca

diametro (cm) (m) (m) (cm)
1 9,2 10,0 7,5 13

2 10,6 11,0 7,0 1,2

3 10,8 12,0 9,5 15

4 11,5 11,5 55 09

5 11,5 11,5 35 09

6 10,3 10,5 7,5 1,4

7 10,7 8,5 6,5 1,2

8 10,7 9,5 6,5 1,2

9 10,7 13,0 7,0 1,2

10 12,6 11,5 7,5 14

1 12,0 10,5 75 15

2 11,8 10,0 7,5 19

3 13,2 11,0 7,0 14

4 13,3 11,5 9,5 1,3

I 5 13,3 12,0 7,0 09
6 12,8 12,0 6,0 1,3

7 134 13,0 4,5 1,2

8 14,2 12,5 8,0 1,3

9 12,6 12,5 8,0 1,2

10 12,9 11,5 8,0 14

1 13,7 11,0 9,0 1,3

2 13,5 10,5 8,5 1,4

3 16,1 12,5 8,5 1,2

4 134 12,5 6,0 15

[l 5 14,0 13,5 4,5 1,0
6 14,3 12,0 7,0 1,6

7 14,9 13,5 9,5 1,0

8 15,5 13,0 55 1,6

9 15,6 13,5 6,5 1,6

10 154 11,5 7,0 15

1 16,4 11,0 6,5 1,6

2 16,8 13,0 7,5 14

3 16,8 13,5 4,5 1,4

4 15,3 12,5 4,5 15

v 5 18,0 14,0 8,0 14
6 17,8 12,5 7,0 14

7 17,8 12,0 6,0 15

8 18,2 14,0 7,0 1,8

9 16,7 11,5 4,5 1,7

10 18,3 14,0 9,0 13




VI

VIl

VIl

Boo~v~oubhwnr BHoo~vwoubhwNnkr BHoovouoh~wnpek

Boo~v~ounhs~wNnpk

19,2
194
18,4
18,0
18,0
18,8
19,5
19,2
19,3
17,8

20,1
21,2
22,3
20,8
20,8
20,1
20,4
19,9
20,6
21,4

23,4
22,0
23,0
215
22,4
22,1
23,0
23,3
23,2
22,7

23,7
24,2
24,0
25,6
25,5
252
24,2
24,2
25,2
24,8

125
13,0
12,0
13,0
135
14,5
14,0
13,0
135
12,0

14,0
135
14,0
15,0
155
15,0
15,0
13,0
14,0
14,5

135
14,0
15,0
14,5
135
16,5
155
14,5
14,5
15,0

14,5
14,5
14,5
155
16,0
15,0
15,0
14,0
6,0
155

10,5
7,5
6,0

11,0
7,0
7,5
7,5
7,5
8,0
6,5

6,5
7,5
10,0
9,5
10,5
8,5
8,5
7,5
7,5
8,5

11,0
8,0
9,0
7,5
8,0

10,0
8,0
9,0
9,0
9,5

10,5
8,0
7,5

12,0
7,5

10,5
8,5

12,0
9,0

10,0

2,2
15
19
19
18
2,0
16
1,6
15
18

19
1,7
1,7
19
2,1
2,7
1.8
2,2
19
1,7

2,2
2,0
2,1
2,0
2,2
19
18
2,0
19
19

2,1
2,3
2,0
19
2,2
2,2
2,0
1.8
2,0
2,2




3.2. Producdo de resina e comprimento dalinha de exsudacdo do orificio

Tabela 2. Producéo de resina e comprimento da linha de exsudacéo.

Classe de diametro Arvore Producéo médiade | Comprimento médio
resina por estria (g) dalinhade
exsudacdo* (cm)

1 3,7 22,25

2 15,0 72,25

3 1,7 21,25

4 6,7 19,50

I 5 3,0 0,00
6 5,6 20,50

7 5,6 27,00

8 2,3 21,50

9 8,7 81,50

10 1,3 8,50

1 8,3 20,75

2 7,3 0,00

3 14,3 39,50

4 10,0 14,75

[l 5 24,0 41,75
6 7,7 22,00

7 13,0 0,00

8 8,3 39,50

9 8,0 4,00
10 7,3 19,00
1 9,3 56,50

2 3,7 0,00
3 19,7 57,00

4 8,7 0,00

[l 5 8,0 5,50
6 20,7 18,50
7 8,0 28,50

8 19,7 115,00

9 30,0 60,00
10 5,7 33,00
1 18,0 56,25

2 0,0 0,00
3 9,7 22,00
4 7,7 10,00
v 5 27,3 80,00
6 11,0 10,50
7 18,0 42,00
8 16,0 45,50




VI

VIl

VIl

Boo~v~ounbrwnkr BHoovouobrwnmkr Hoovoohrwnpe

Boo~v~ounhs~wnNnpk

8,0
16,0

20,7
19,0
3.3
21,0
34,4
3,3
6,3
11,6
10,0
23,0

10,2
26,3
27,0
0,0
7,3
26,7
16,7
19,0
27,0
15,7

21,0
49,3
55,0
40,3
12,7
26,7
26,3
37,3
24,3
15,7

35,7
12,7
10,3
31,6
67,0
24,3
5,7
10,0
11,7
18,3

5,00
40,50

48,25
51,00
22,00
36,55
20,00
8,00
4,00
51,55
33,00
35,50

105,00
66,00
50,00

0,00
10,50
22,00

49,50
25,00
71,75
42,50

36,75
95,00
69,00
62,75
18,50
37,00
69,50
21,00
59,00
39,50

54,00
0,00
0,00
13,00

70,00

20,00
0,00

39,00

24,50
19,50

* comprimento da exsudacdo daface norte + comp. da exsudagdo da face sul




3.3. Correlacbes

A melhor equacéo escol hida dentre aquelas que mostraram correl acfes entre
as variaveis estudadas foi a seguinte:

P =-351,27 + 0,4008 C — 0,0021 C* — 36,05 D + 278,06 LD + 0,5782 D? + 0,0801 H?

(r=0,75) (F =13,78**), onde:

P = estimativa da producdo de resina por estria (g)

C = média dos comprimentos das linhas de exsudacéo das faces norte e sul (cm)
D =DAP (cm)

H = alturatotal da arvore (m)

L = logaritmo neperiano

** = gignificativo ao nivel de 1%

4. DISCUSSAO E CONCLUSAO

Como pode ser observado, houve uma boa correlagdo entre a produgdo de resina
pelo processo de resinagem e comprimento da linha de exsudacéo, altura total da arvore e
DAP. So variaveis de facil mensuragdo no campo e que permitem estimar a producéo de
resina de uma arvore através de equacdes de regressao.

O objetivo deste trabalho, no entanto, ndo foi fornecer equacOes gerais para o
género Pinus, mas sim apresentar indicacbes sobre a possibilidade de se empregar a
metodologia. Mesmo considerando-se 0 pequeno nimero de estrias realizadas no periodo,
os indices estatiticos obtidos para a espécie testada podem ser considerados bastante
satisfatorios apesar de ndo se ter abrangido todo um ciclo completo de resinagem. Pode-se
considerar, portanto, como vaido o emprego do método apresentado.

Com a producdo de resina € influenciada, além de outros fatores, por condigdes de
clima, solo, idade e local de plantio, sugere-se que para cada caso sejam pesquisadas suas
equacdes especificas.
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ANEXO

TABELA DE PRODUGAO ESTIMADA DE RESINA POR ESTRIA EM FUNCAO DA
EQUACAO DE REGRESSAO (g)
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