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Resumo

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a variagdo radial e longitudinal das propriedades fisicas e ana-
tdbmicas da madeira de angico-vermelho (Anadenanthera peregrina (L.) Speg.). Foram utilizadas sete ar-
vores provenientes de uma area de floresta nativa primaria, com idade desconhecida, localizada na Uni-
versidade Federal de Vigosa, campus de Vigcosa, Minas Gerais. As variaveis analisadas foram a massa
especifica (basica e aparente a 12% de umidade) e as contragdes volumétrica e lineares, com base na
NBR 7190:1997 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as dimensbes das fibras, com
base na COPANT (1974). Foram também analisadas as aplica¢cdes da madeira para produgéo de papel
por meio de indices de qualidade especificos. As arvores foram derrubadas e seccionadas em toras de
comprimento de trés metros, das quais foram utilizadas as trés primeiras toras. As amostras foram reti-
radas da prancha diametral de cada tora, tomadas de quatro posi¢des radiais equidistantes (0, 33, 66 e
100%) no sentido medula-casca. Os resultados mostraram uma tendéncia de aumento no sentido medula-
-casca da massa especifica basica e aparente, contragdes volumétrica, tangencial e radial, comprimento
e espessura da parede de fibras, indice de enfeltramento, fracdo parede e indice de Runkel. Tendéncia
de diminuicdo nesse mesmo sentido foi observada para a largura e didmetro do lume das fibras e para o
coeficiente de flexibilidade. A contragéo longitudinal e fator anisotrépico apresentaram outros padrées de
variagdo. No sentido longitudinal ndo se observou grande variagdo das propriedades da madeira entre as
trés toras avaliadas. A maioria das propriedades da madeira avaliada apresentou correlagdes significativas
entre si, com destaque para a massa especifica basica e aparente, que tiveram correlagcbes com todas as
propriedades estudadas. Os valores dos indices de qualidade avaliados para producao de papel foram
similares aos observados para a madeira de Eucalyptus spp.

Palavras-chave: Anadenanthera peregrina, propriedades da madeira, massa especifica, retratibilidade,
dimensdes de fibras.

Abstract

This study had the objective of evaluating the properties in the radial direction and also along the trunk
of the wood of angico-vermelho (Anadenanthera peregrina (L.) Speg). Seven trees were obtained from
a primary forest located within the campus of the Federal University of Vigosa, Minas Gerais State. Tree
ages were unknown. The variables under study were specific gravity (basic and apparent at 12% moisture)
and linear and volumetric shrinkages according to NBR 7190: 1997 standard of the Brazilian Associations
of Standards; fiber dimensions were obtained as per COPANT (1974). The wood was analyzed for paper
production using specific quality indexes. The trees were felled and cut into logs, of which the first three
were used for sample preparation. The logs were taken to the mill and sawed; the center board was then
selected for further processing. Samples were finally cut from these boards, at 0%, 33%, 66% and 100%
of the pith-to-bark distance. Specific gravity, volumetric, tangential and radial shrinkage and fiber length,
wall thickness, cell wall fraction, felting and Runkel indexes all showed a tendency to increase from the
pith toward the bark, while fiber width, lumen diameter and flexibility coefficient decreased. The longitudinal
shrinkage and the ratio tangential-to-radial coefficients showed other patterns of change. However, the
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average values did not show great change with tree height. Most of the properties were correlated to one
another, especially specific gravity and density; these two showed a significant correlation to all the others.
The indexes for paper production of angico-vermelho wood were similar to those found for Eucalyptus spp.

Keywords: Anadenanthera peregrina, wood properties, specific gravity, shrinkage, fiber dimensions.

INTRODUCAO

Até o ano de 2013, a grande experiéncia sil-
vicultural brasileira se resume na producao de
madeira oriunda de plantios florestais jovens,
de ciclo curto e de rapido crescimento envolven-
do espécies dos géneros Eucalyptus e Pinus. Es-
ses plantios sdo destinados basicamente para a
producdo de polpa celulésica, carvio e painéis,
entretanto o uso dessas madeiras, em escala co-
mercial, para outros fins como serraria, méveis,
marcenaria, laminas, compensados e constru-
¢do civil é ainda pequeno (ABRAE 2013). Quan-
do se considera a madeira de outras espécies,
principalmente a das espécies nativas, o conhe-
cimento das suas propriedades ou as experién-
cias de sua utilizacdo em escala industrial sao
ainda pequenas.

O estudo das propriedades da madeira tem
como objetivo oferecer subsidios para verificar
se uma determinada espécie florestal é adequa-
da para determinado uso, bem como o conheci-
mento de suas propriedades. Esse tipo de estu-
do também deve ser realizado considerando-se
as variagdes internas, a partir da determinacao
das propriedades da madeira no sentido radial
e longitudinal, possibilitando o seu melhor uso
tecnolégico, com a classificacao da madeira ser-
rada com propriedades semelhantes e homo-
geneizacao de lotes para sua comercializagao.
No Brasil esse tipo de estudo é, na maioria das
vezes, voltado para as espécies dos géneros Eu-
calyptus e Pinus, e com menor frequéncia para
as madeiras das espécies nativas, embora a flora
brasileira seja extremamente rica em biodiversi-
dade florestal.

No Brasil apenas um pequeno nimero de
espécies florestais possui maior volume de es-
tudos de caracterizagao tecnolégica das pro-
priedades da madeira, bem como definicao de
usos (GONZAGA, 2006; ZENID et al., 2009). O
mercado nacional e internacional de madeiras
possui um ndmero muito reduzido de espécies
florestais que tem manejo sustentavel e, ou dis-
ponivel em escala comercial, principalmente
através dos plantios florestais. Isto limita a pro-
ducao industrial de produtos madeireiros oriun-
dos da maioria das espécies florestais nativas.

O angico-vermelho (Anadenanthera peregrina

(L.) Speg), segundo Oliveira Filho (2006) e Lo-
renzi (2009), ocorre nos Estados de Tocantins,
Goias, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Parana, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, na mata semidecidua e na sua transicao
para o Cerrado. A madeira é considerada mui-
to pesada, dura, de textura média, gra reversa,
de boa resisténcia mecanica e duravel. Ainda, de
acordo com Marcati (1992), a madeira de angi-
co-vermelho tem a superficie com brilho e anéis
de crescimento bem visualizados, demarcados
por zonas fibrosas mais escuras, o que confere
a madeira um valor decorativo pelos desenhos
que forma. Do ponto de vista comercial, a auto-
ra verificou que ndo ocorrem problemas de em-
penamento e fendas na madeira durante a seca-
gem, embora ocorressem rachaduras durante o
desdobro das toras. A madeira apresenta boas
condicoes de adesdo, acabamento e durabilida-
de natural, além de boa aceitacao a vernizes.

Os estudos de caracterizacao da madeira de
angico-vermelho se justificam devido as poucas
informacoes cientificas sobre as suas proprieda-
des tecnoldgicas, sobre a necessidade do maior
conhecimento das madeiras nativas do Brasil e
devido a sua variacao estrutural nos sentidos ra-
dial e longitudinal. O objetivo desse trabalho foi
avaliar as suas propriedades fisicas e anatomicas
da madeira de angico-vermelho, bem como suas
correlacdes, visando o melhor conhecimento
das suas propriedades tecnoldgicas e sua varia-
¢ao interna nos sentidos radial e longitudinal.

MATERIAL E METODOS

A madeira utilizada nesse trabalho foi oriun-
da de sete arvores de angico-vermelho (Anade-
nanthera peregrina (L.) Speg.), com idade des-
conhecida, procedentes de uma area de mata
nativa, localizada na Universidade Federal de
Vicosa, campus de Vicosa, Estado de Minas
Gerais. O local de coleta situava-se nas coorde-
nadas 20°45’ S e 42°55" W, com altitude entre
600 e 800 m (MEIRA-NETO, 1997). Segundo a
classificacao de Kopen, o clima era do tipo Cwb,
mesotérmico, com verdes chuvosos e invernos
frios e secos. A precipitacio média era de aproxi-
madamente 1.200 mm. (MARANGON, 1999).
As arvores selecionadas para esse trabalho fo-
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ram devidamente identificadas e seis exsicatas
referentes ao material de estudo foram incluidas
no Herbdrio VIC do Departamento de Biolo-
gia Vegetal da Universidade Federal de Vigosa,
campus de Vigosa, com os nimeros de registro
19.674 até 19.679.

As arvores foram selecionadas tomando-se
como referéncia individuos com diametros se-
melhantes a 1,30 m de altura. Apés selecdo, as
arvores foram abatidas e seccionadas em toras
com trés metros de comprimento. Nesse estudo
foram utilizadas somente as trés primeiras to-
ras tomadas a partir da base de cada arvore. Em
seguida as toras foram medidas, identificadas e
depois transportadas para o Laboratério de Pro-
priedades da Madeira (LPM), do Departamento
de Engenharia Florestal, da Universidade Fede-
ral de Vicosa, campus de Vigosa, Minas Gerais.

Para a caracterizacao das trés primeiras toras
de angico-vermelho, estimou-se o diametro, vo-
lume e a conicidade das toras e a porcentagem
de cerne, alburno e relacio cerne-alburno da
madeira. O didmetro médio foi obtido a partir
da medicao da circunferéncia nas extremidades,
sendo estimado através da férmula:

5)
D _\7m 7)

2

em que D _ = diametro médio, em cm; C, = cir-
cunferéncia da extremidade inferior, em cm e
C, = circunferéncia da extremidade superior da
tora, em cm.

O volume foi calculado através de cubagem
rigorosa pelo método de Smallian, conforme
metodologia descrita por Husch et al. (1993).

A conicidade foi avaliada através da férmula:

D1 _Dz
L

em que C = conicidade, em cm/m; D, = diame-
tro da extremidade inferior da tora, em cm; D,
= diametro da extremidade superior da tora, em
c¢m; e L = comprimento da tora.

Na determinacao das porcentagens de cerne
e alburno, mediu-se a espessura desses tecidos
lenhosos nas extremidades das toras e estimou-
-se a darea ocupada por eles. A porcentagem de
cerne e alburno e a relacao cerne-alburno foram
estimadas pelas seguintes formulas:

oo = AL

C =

x100
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em que %ALB = porcentagem de alburno, em
%; ALB = darea ocupada por alburno, em m? e
AS_ = area seccional média da secao, em m”.

%CRN =100—-%ALB

em que %CRN = porcentagem de cerne, em %,
e%ALB = porcentagem de alburno, em %.

0
L BCRN

%ALB

em que C/A = relagdo cerne-alburno; %CRN =
porcentagem de cerne, em %; e %ALB = porcen-
tagem de alburno, em %.

Em seguida, as toras foram desdobradas em
um engenho de serra fita simples, utilizando-
-se cortes paralelos entre si, obtendo-se tabuas
de 3 metros de comprimento, 3 centimetros de
espessura e largura variavel. Do centro de cada
tora, obteve-se uma prancha diametral com 5
centimetros de espessura. Da prancha central
foram retirados do ter¢o superior corpos de
prova, provenientes de quatro regides radiais
(0, 33, 66 e 100% de distancia no sentido me-
dula-casca), para a determinagdo da massa es-
pecifica bdsica e aparente (12% de umidade),
retratibilidade e dimensdes de fibras, conforme
pode ser visto na Figura 1. Para a determina-
¢ao dessas propriedades foram confeccionados
corpos de prova de formato retangular, com di-
mensodes de 2,0 x 2,0 x 3,0 cm, sendo a dltima
no sentido longitudinal.

Massa especifica
Anatomia
Retratibilidade

Figura 1. Esquema de retirada dos corpos de prova.
Figure 1. Scheme of the sample location.

A determinacao da massa especifica, contra-
¢do (volumétrica, tangencial, radial, longitudi-
nal) e o fator anisotrépico (correspondendo a
relacdo entre as contragdes tangencial e radial)
foi realizada de acordo com os procedimentos
descritos na norma NBR 7190 (ABNT, 1997). A
avaliacao das dimensoes das fibras foi realizada
de acordo com os procedimentos descritos pela
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norma da COPANT (1974). Para isto, das amos-
tras retangulares da madeira retirou-se peque-
nos fragmentos de madeiras para a medicao das
fibras, segundo método de macera¢ao preconi-
zado por Dadswell (1972). Posteriormente, fo-
ram montadas laminas tempordrias e medidas
trinta fibras, individualmente, determinando-
-lhes o comprimento, largura e o diametro do
lume. A espessura da parede foi estimada pela
metade da diferenca entre a largura e o didmetro
do lume. Para a medicdo das dimensoes das fi-
bras utilizou-se um microscépio 6tico, com um
sistema de aquisi¢ao de imagens acoplado a um
computador, sendo as medicoes das fibras reali-
zadas através do software Axio-Vision.

Foram avaliados também quatro indices de
qualidade da madeira para a producio de papel
com base nas dimensoes das fibras. Os indices
avaliados e suas respectivas formulas foram:

Indice de Enfeltramento (IE)

IE= ¢
L
Coeficiente de Flexibilidade (CF)
DL
=—x100
CF 7
Fragdo Parede (FP)
EP
FP =22 100
L
Indice de Runkel (IR)
R = 2XEP
DL

em que: C = comprimento, L = largura, DL =
didmetro do lume e EP = espessura da parede
das fibras.

Para a descricao anatomica qualitativa foram
montadas ldminas permanentes com cortes his-
tolégicos dos trés planos fundamentais: trans-
versal, longitudinal tangencial e longitudinal
radial. Os cortes foram confeccionados com a
espessura de 16 um, através de um micrétomo
de deslize horizontal, sendo posteriormente
desidratados em série alcodlica, corados com
solucao de safranina aquosa 1% e as laminas
montadas com Entelan. Ap6s a secagem, as la-
minas foram levadas a um microscépio 6tico
de luz onde foi realizada a descricao dos ana-
tobmica quantitativa, com base na norma da
COPANT (1974).

Para a analise estatistica, cada arvore de an-
gico-vermelho foi considerada como repeticao.
Avaliou-se o efeito das dire¢oes radial e longitu-
dinal, através da andlise de varidncia com aplica-
¢do do teste FE em 5% de probabilidade de erro,
e quando observado os efeitos significativos pelo
teste E foi aplicado o teste Tukey, em 5% de pro-
babilidade de erro. Para a anélise das correlacoes
entre as propriedades da madeira, procedeu-se a
determinacao do coeficiente de correlacido de Pe-
arson, em 5% de probabilidade de erro. As ana-
lises estdticas foram feitas por meio do software
SAEG - Sistema para Analises Estatisticas.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Caracterizacao dendrométrica das toras

Como esperado, os maiores valores de dia-
metro, conicidade e volume de madeira das to-
ras de angico-vermelho foram observados nas
toras mais basais, enquanto os menores valores
foram observados nas regides mais apicais (Ta-
bela 1). Com relagao a conicidade, foram obser-
vadas diferentes tendéncias de variagao nas trés
primeiras toras nas sete arvores. Nas arvores 1,
2, 3 e 5 a menor conicidade foi observada na se-
gunda tora, enquanto na arvore 4 foi nessa tora
que foi observada a maior conicidade. Aparente-
mente nao hd uma razao especifica para explicar
essa tendéncia de variacao da conicidade.

As maiores porcentagem de cerne e relagao
cerne-alburno foram observadas na primeira tora
da arvore 3, na segunda tora das arvores 1, 2 e 6;
e na terceira tora das arvores 4, 5 e 7. As maio-
res porcentagens de alburno foram observadas
na primeira tora das arvores 1, 5 e 7; na segunda
tora da drvore 4 e na terceira tora das arvores 2, 3
e 6. Considerando as sete arvores, destaque pode
ser dado a arvore 4, que apresentou as maiores
porcentagens de cerne nas trés toras e consequen-
temente as menores porcentagens de alburno. De
acordo com Oliveira et al. (1999), a quantificacao
do cerne e do alburno é muito importante para
um melhor uso da madeira. Por exemplo, ma-
deiras com maior porcentagem de alburno sao
mais permedaveis e menos susceptivel ao apare-
cimento de defeitos de secagem, como fendilha-
mento e empenamento, decorrentes de colapso,
além de tornar possivel e mais facil a absorcao de
preservativos. Além disso, madeiras com maior
porcentagem de alburno e submetidas a usos em
contato direto com o solo e umidade devem rece-
ber tratamento preservativo, de maneira a evitar
o ataque de fungos e insetos xil6fagos.
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Tabela 1. Caracterizacdo dendrométrica das toras das sete arvores de angico-vermelho.

Table 1. Size characterization of the logs of seven trees of angico-vermelho.
Arvore Tora Diametro Conicidade Volume Cerne Alburno Relagao
(cm) (cm/m) (m?3) (%) (%) cerne-alburno
Primeira 52,60 1,62 0,22 64,26 35,74 1,8
1 Segunda 44,95 0,02 0,16 66,18 33,82 2,0
Terceira 39,95 1,22 0,13 65,21 34,79 1,9
Primeira 45,50 2,43 0,16 57,58 42,42 1,4
2 Segunda 37,00 0,29 0,11 58,51 41,49 1,4
Terceira 32,90 0,70 0,09 52,58 47,42 1,1
Primeira 59,25 3,83 0,28 66,24 33,76 2,0
3 Segunda 44,10 0,38 0,15 56,24 43,76 1,3
Terceira 36,88 1,50 0,11 40,07 59,93 0,7
Primeira 51,20 1,15 0,21 78,42 21,58 3,6
4 Segunda 42,90 2,36 0,15 74,94 25,06 3,0
Terceira 44,35 0,07 0,16 80,05 19,95 4,0
Primeira 44,60 3,49 0,16 64,01 35,99 1,8
5 Segunda 43,25 0,44 0,15 64,28 35,72 1,8
Terceira 41,25 1,02 0,14 70,42 29,58 2,4
Primeira 44,75 1,41 0,16 60,67 39,33 1,5
6 Segunda 41,35 1,37 0,14 61,55 38,45 1,6
Terceira 36,05 1,23 0,10 57,56 42,44 1,4
Primeira 49,20 1,43 0,19 70,43 29,57 24
7 Segunda 48,00 0,57 0,18 71,15 28,85 25
Terceira 48,25 0,13 0,18 73,47 26,53 2,8
Primeira 49,59 2,19 0,20 65,94 34,06 21
(5,33)" (1,08) (0,04) (6,83) (6,83) (0,7)
Média 43,08 0,78 0,15 64,69 35,31 1,9
portora  Segunda (3,39) (0,81) (0,02) (6,69) (6,69) (0,6)
Terceira 39,95 0,84 0,13 62,77 37,23 2,0
(5,23) (0,56) (0,03) (13,69) (13,69) (1,1)
Média Geral 44,20 1,27 0,16 64,47 35,53 2,0
(6,09) (1,05) (0,04) (9,24) (9,24) (0,8)

|. Valores entre parénteses abaixo do valor médio correspondem ao desvio padrio.

Para os parametros relacionados as toras e
a porcentagem de cerne e alburno nao foi ob-
servada a mesma tendéncia de variagao longitu-
dinal para todas as sete arvores, verificando-se
ainda uma grande variabilidade entre elas. Isso
pode ser possivelmente justificado pela diferen-
¢a genética entre individuos, condic¢oes de cres-
cimento, entre outros fatores. As porcentagens
médias de cerne e de alburno seguiram um pa-
drao de variagao na direcao longitudinal, senti-
do base-topo, semelhantes aos observados para
Eucalyptus spp, em que as maiores porcentagens
de cerne e alburno tendem a se localizar na par-
te mais basal e apical das arvores (OLIVEIRA et
al., 1999; SILVA, 2002).

Massa especifica e retratibilidade

Os valores médios da massa especifica basica
e aparente a 12% de umidade (Tabela 2) foram
de 0,56 g/cm?® e 0,66 g/cm?, respectivamente.
Houve aumento crescente no sentido radial e
diminui¢ao no sentido longitudinal, sendo essa
reducdo mais evidente para a massa especifica
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aparente. O aumento da massa especifica no
sentido medula-casca ja foi observado em mui-
tas especificas florestais enquanto no sentido
longitudinal nao se observa um padrao caracte-
ristico de variagao. Tendéncia igual a observada
nesse trabalho foi também verificada por Marca-
ti (1992) e por Melo et al. (2007); Suckow et al.
(2009) para a madeira de Anadenanthera colubri-
na. Houve diferenca estatistica entre as posicoes
ao longo do sentido medula-casca para a massa
especifica basica e aparente enquanto na dire-
¢ao longitudinal essa diferenca foi observada
somente para a massa especifica aparente.

Os valores médios da contracao volumétrica,
tangencial, radial, longitudinal e fator anisotr6-
pico foram 9,64%, 6,25%, 3,19%, 0,44% e 2,09,
respectivamente. Observou-se um aumento cres-
cente da contracao volumétrica, tangencial e ra-
dial no sentido radial. Isto se deve, provavelmen-
te, a0 aumento da massa especifica nesse mesmo
sentido, considerando-se que a magnitude da va-
riacdo dimensional é proporcional a quantidade
de madeira por volume analisado, conforme re-
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Tabela 2. Valores médios da massa especifica e da retratibilidade da madeira de angico-vermelho nos sentidos

radial e longitudinal

Table 2. Mean values of specific gravity and coefficients of shrinkage of the wood of angico-vermelho in the
pith-to-bark direction and along the stem
Massa Especifica Retratibilidade
Valor Basica Aparente Con’tra.géo Contraggéo Con.tragéo Cc_)ntr:':lgéo . Fatgr _
médio (g/cm?®) (g/lcm®) |Volumétrica (%) tangencial (%) radial (%) longitudinal (%) anisotropico
0,56 0,66 9,64 6,25 3,19 0,44 2,09
(0,10)" (0,14) (1,55) (1,21) (0,83) (0,31) (0,70)
Posigao Sentido radial (%)
0 0,49 b> 0,57 c 8,44 c 5,36 ¢ 281 b 0,45 a 2,09a
(0,09) (0,14) (1,06) (0,96) (0,78) (0,34) (0,84)
33 0,56ab 0,63 bc 9,23 bc 6,02 bc 296 b 0,47 a 2,23 a
(0,10) (0,12) (1,05) (1,05) (0,75) (0,30) (0,95)
66 0,59 a 0,72 ab 9,96 ab 6,46 ab 3,34 ab 0,43 a 2,01a
(0,10) (0,15) (1,60) (1,04) (0,80) (0,26) (0,44)
100 0,62 a 0,74 a 10,91 a 7,16 a 3,66 a 0,40 a 2,04 a
(0,09) (0,11) (1,31) (1,06) (0,78) (0,35) (0,48)
Tora Sentido longitudinal
Primeira 0,59 a 0,72 a 10,30 a 6,57 a 3,55a 0,47 a 1,99 a
(0,12) (0,17) (2,01) (1,54) (0,94) (0,30) (0,77)
Segunda 0,56 a 0,64 ab 915 b 593 a 296 b 0,48 a 2,18 a
(0,10) (0,14) (1,06) (0,93) (0,81) (0,36) (0,78)
Terceira 0,54 a 0,63 b 945 b 6,25 a 3,07 ab 0,36 a 211a
(0,08) (0,11) (1,22) (1,02) (0,61) (0,25) (0,55)

|. Valores entre parénteses abaixo do valor médio correspondem ao desvio padrao.
2. Médias seguidas da mesma letra, dentro de uma mesma coluna, nao diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05).

latado por Tsoumis (1991). O aumento crescen-
te da contracao volumétrica, tangencial e radial
na direcao radial também foi verificado por Mar-
cati (1992). A contragdo longitudinal aumentou
até a posicao 33% e diminuiu até a posi¢do mais
proxima a casca enquanto o fator anisotrépico
também aumentou até a posi¢ao 33%, diminuiu
até 66% e teve um pequeno aumento até a re-
gido mais proxima a casca.

Com relagao ao sentido longitudinal obser-
vou-se uma diminuicio da contra¢ao volumétri-
ca, tangencial e radial da primeira para a segun-
da tora, seguido de aumento até a terceira tora,
sendo os maiores valores dessas contracoes sem-
pre observados na primeira tora. A contragao
longitudinal e o fator anisotrépico aumentaram
da primeira para a segunda tora e diminuiram
até a terceira tora. Foram observadas diferen-
¢as significativas entre as posi¢oes radiais para
as contracoes volumétrica, tangencial e radial,
enquanto tais diferen¢as nao foram observadas
na contragao longitudinal e fator anisotrépico.
Ja para a direcao longitudinal foi observada di-
ferenca significativa entre as trés toras avaliadas
apenas para a contra¢ao volumétrica e radial.

Dimensoes das fibras e indices de
qualidade para producao de papel

Os valores médios do comprimento, largura,
diametro do lume e espessura da parede (Tabela
3) foram 1,21 mm, 17,77 pm, 9,82 pm e 3,97 pm,

respectivamente. Observou-se um aumento cres-
cente do comprimento e da espessura da parede
e uma diminuicao da largura e diametro do lume
das fibras no sentido radial, enquanto no sentido
longitudinal, os valores observados nas trés toras
estudadas foram similares entre si. O mesmo pa-
drao de variagao radial verificado para o compri-
mento e espessura de parede das fibras foi tam-
bém observado por SUCKOW et al. (2009) em
Anandenanthera colubrina e por Silva et al. (2005) e
Evangelista et al. (2010) em Eucalyptus spp. Obser-
vou-se diferencas significativas entre as posicoes
somente na direcao radial, sentido medula-casca,
para o comprimento, didmetro do lume e espes-
sura da parede. No sentido longitudinal também
nao se observaram diferencas significativas das di-
mensodes das fibras entre as trés toras estudadas.

Os indices de qualidade da madeira de angico-
-vermelho observados (Tabela 4) foram de 68,45
para o indice de enfeltramento; 55,03% para o
coeficiente de flexibilidade; 44,99% para a fracao
parede e 0,84 para o indice de Runkel. No senti-
do radial observou-se o aumento de todos esses
indices, exceto para o coeficiente de flexibilidade
que apresentou diminuic¢ao nesse sentido. Foram
observadas diferencas significativas entre as regi-
oOes radiais, ao longo do sentido medula-casca.
No sentido longitudinal nao foi observado um
padrao nitido de variacao na direcdo base-topo e
também nao foi observada diferenca significativa
desses indices entre as trés toras.
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Tabela 3. Valores médios das dimensdes das fibras da madeira de angico-vermelho nos sentidos radial e longitudinal

Table 3. Mean values of fiber dimensions of the wood of angico-vermelho in the pith-to-bark direction and
along the stem
Comprimento (mm) Largura (um) Diametro do lume (um) Espessura da parede (um)
Valor Médio 1,21 17,77 9,82 3,97
(0,16)" (1,29) (1,69) (0,49)
Posigcao Sentido radial (%)
0 1,01 d? 18,25 a 10,97 ¢ 3,64 c
(0,16) (1,60) (1,69) (0,41)
33 1,13 ¢ 17,90 a 10,27 bc 3,81 bc
(0,07) (1,34) (1,86) (0,45)
66 1,30 b 17,50 a 9,28 ab 4,12 ab
(0,06) (1,23) (1,27) (0,33)
100 1,37 a 17,43 a 8,75 a 4,34 a
(0,06) (0,80) (0,95) (0,47)
Tora Sentido longitudinal
Primeira 1,19 a 17,84 a 9,59 a 4,12 a
(0,14) (1,36) (1,74) (0,44)
Segunda 1,23 a 17,72 a 9,94 a 3,89 a
(0,17) (1,27) (1,84) (0,53)
Terceira 1,20 a 17,75 a 9,93 a 391a
(0,18) (1,31) (1,53) (0,49)

|. Valores entre parénteses abaixo do valor médio correspondem ao desvio padrao.
2. Médias seguidas da mesma letra, dentro de uma mesma coluna, nao diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05).

Nisgoski (2005), Rodrigues (2010), e Nis-
goski et al. (2011, 2012), citando vdrios autores,
relataram que o indice de enfeltramento esta
relacionado a resisténcia ao rasgo, arrebenta-
mento e a formacao de dobras duplas, sendo
que quanto maiores esse indice, melhor serd a
formacao da folha. Para o indice de enfeltra-
mento, valores acima de 50 sao desejaveis, pois
ha melhor formagao da folha e das proprieda-
des de resisténcia ao rasgo e dobras duplas. O
coeficiente de flexibilidade indica a capacidade
das fibras em fazerem ligacoes entre si e quanto
maior o seu valor, maiores as resisténcias a tra-
¢ao e ao arrebentamento e menor a resisténcia a
rasgo e opacidade. Para que ocorra uma boa in-
terligacao entre as fibras, é ideal que o coeficien-
te de flexibilidade seja acima de 50%. A fracao
parede indica a facilidade de colapso e flexibili-
dade para ligacao das fibras e valores acima de
40% nao sao muito desejaveis para alguns usos,
pois demonstra que as fibras sao extremamente
rigidas, pouco flexiveis e com dificuldades nas
interligacdes das mesmas. Essa relacao mantém
proporcionalidade positiva com a resisténcia
a0 rasgo e negativa com a resisténcia a tragao,
ao arrebentamento e com o peso especifico. O
indice de Runkel indica a flexibilidade da fibra,
fornecendo informagdes sobre a sua capacidade
de uniao, relacionado com a resisténcia a tracao
e ao arrebentamento, sendo desaconselhdveis
valores acima de 1,50. A madeira de angico-
-vermelho apresentou os indices de qualidade
satisfatérios e similares aos observados para a
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madeira de Eucalyptus spp (TRUGILHO et al.,
2005; RESQUIN et al., 2006; FLORSHEIM et al.,
2009; RODRIGUES, 2010).

Descricao anatomica qualitativa

A madeira de angico-vermelho apresenta
anéis de crescimento pouco distintos; os vasos
sao visiveis apenas sob lente, com porosidade
difusa, numerosos com formato arredonda-
do (ovalado a circular). Os vasos tém também
agrupamento solitario e multiplos de dois (ge-
minados) e a maioria dos vasos apresenta tilos.
As fibras sao do tipo libriformes. O parénquima
axial predominante é do tipo paratraqueal vasi-
céntrico e confluente. H4 ocorréncia de cristais
prismaticos em série. Os raios sdo multisseria-
dos e homogéneos, sendo formados apenas por
células de formato procumbentes (Figura 2). A
constituicado anatdmica qualitativa da madeira
de angico-vermelho avaliada nesse trabalho foi
muito similar a estudada por Marcati (1992) e
Mori et al. (2003).

O estudo anatémico qualitativo fornece infor-
magodes sobre a organizagao das células lenhosas
e constituicao anatémica na madeira, sendo im-
portante para a identificacao botanica de espécies
além de fornecer subsidios em estudos taxono-
micos, paleontologicos, arqueolégicos, filogené-
ticos e para anatomia ecolégica. Nesse trabalho,
o estudo anatomico qualitativo foi realizado ape-
nas para descrever a madeira das arvores de angi-
co-vermelho que crescem na Universidade Fede-
ral de Vigosa, campus de Vicosa, Minas Gerais.
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Tabela 4. Valores médios dos indices de qualidade para a produgdo de papel da madeira de angico-vermelho nos

sentidos radial e longitudinal.
Table 4.
direction and along the stem.

Mean value of the quality indexes for production paper of the wood of angico-vermelho in the pith-to-bark

Parametros anatomicos

Estatisticas indice de Coeficiente de Fragcao indice de
enfeltramento flexibilidade (%) parede (%) Runkel
Valor Médio 68,45 55,03 44,99 0,84
(11,51)" (6,45) (6,47) (0,21)
Posigcao Sentido radial (%)
0 56,15 c? 59,93 a 40,07 c 0,68 c
(9,52) (5,19) (5,19) (0,15)
33 63,77 b 57,08 ab 42,92 bc 0,78 bc
(7,02) (6,73) (6,73) (0,22)
66 74,84 a 52,88 bc 47,21 ab 0,90 ab
(6,68) (4,28) (4,39) (0,15)
100 79,03 a 50,22 ¢ 49,75 a 1,01a
(4,83) (4,82) (4,86) (0,18)
Tora Sentido longitudinal
Primeira 67,48 a 53,46 a 46,52 a 0,89 a
(10,39) (6,28) (6,28) (0,22)
Segunda 69,77 a 55,83 a 44,23 a 0,82 a
(12,30) (7,09) (7,16) (0,23)
Terceira 68,10 a 55,79 a 44,21 a 0,81a
(12,05) (5,86) (5,86) (0,19)

|. Valores entre parénteses abaixo do valor médio correspondem ao desvio padrao.
2. Médias seguidas da mesma letra, dentro de uma mesma coluna, nao diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,05).
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Transversal (A), tangential (B) and radial (C) sections of the wood of angico-vermelho (Anadenanthera

peregrina). The black bar corresponds to 100 pm.

Correlacoes

A maioria das caracteristicas dendrométricas
das toras e as porcentagens de cerne e alburno
nao apresentaram correlacoes significativas com
as propriedades da madeira e quando apresen-
taram, essas nao se mostraram légicas (Tabela
5). Observaram correlagoes significativas entre
as porcentagens de cerne e alburno com o dia-
metro e volume de madeira das toras.

De um modo geral, todas as propriedades da
madeira apresentaram correlagoes significativas
entre si, exceto para a contra¢cdo longitudinal,
que apresentou apenas correlagao significativa
com a massa especifica basica e aparente. Estas,
por sua vez, apresentaram correlagdes positivas
e significativas com a maioria das proprieda-
des estudadas, a excecio do fator anisotropi-
co, largura e diametro de lume das fibras, que

se correlacionaram significativamente, mas de
forma negativa.

As contragoes volumétrica, tangencial e radial
apresentaram correlagoes significativas entre si
e também com o comprimento, didmetro do
lume e espessura da parede das fibras. As contra-
¢oes tangencial e radial também apresentaram
correlagbes com o fator anisotrépico. Este, por
sua vez, apresentou correlacio negativa com a
espessura da parede. As dimensoes das fibras
também apresentaram correlagoes significativas
entre si, exceto entre a largura e a espessura da
parede das fibras, onde nao foi observada corre-
lacao significativa.

As correlagoes significativas observadas entre
as propriedades da madeira de angico-vermelho
nao se mostraram fortes, estando abaixo de 0,7
na grande maioria dos casos. Correlagoes signi-
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Tabela 5. Coeficiente de correlagdo de Pearson entre as propriedades avaliadas.

Table 5. Pearson’s correlation coefficients among evaluated properties.

j Propriedades Relagao Massa - Dimensoes
:;OMp:::ﬁ:es d:s toras cerne-afburno Especifica Retratibilidade das Fibras
edasToras |DM' VOL CON|CRN ALB C/A |MEA MEB| CV CT CR CL FA |CF LF DLF EPF
DM 1,00 ns2|050 -050 044|ns. ns.|{ns. ns. ns. NS NS . |[ns ns. ns. ns.
VOL 1,00 ns. 1050 -050 ns.|ns. ns.|ns. ns. ns ns. ns. |ns. ns. ns. ns.
CON n.s. n.s. ns. ns. ns. |05 ns. [069 053 046 ns. ns.|ns. ns. ns. 049
CRN 0,53 049 ns. -1,00 094 | ns. ns.[ns. ns. ns. ns. ns. [ ns. ns. ns. ns.
ALB -0,53 -0,49 n.s. [-1,00 094 |ns. ns.|ns. ns. ns. ns. NS |ns. ns. ns. ns.
C/A 044 ns. ns. |09 -0,90 ns. ns. |[ns. ns ns. ns. Nns | NS ns. ns. NS
MEA ns. ns. 054|ns. ns. ns. 0,83]069 043 064 023 -0,27|044 -0,37 -0,58 0,51
MEB ns. ns. ns.|ns. ns. ns. |083 0,57 032 056 0,24 -0,27|0,38 -0,40 -0,56 0,44
Ccv ns. ns. 069|ns. ns. ns.|069 0,57 0,86 0,67 ns. ns. | 045 ns. -0,38 0,46
CT ns. ns. 053|ns. ns. ns. |043 0,32 (0,86 0,23 ns. 0371045 ns. -0,26 0,30
CR ns. ns. 046|ns. ns. ns.|064 056|067 023 ns. -0,75|0,26 n.s. -0,37 0,50
CL ns. ns. ns.|ns. ns. ns [023 024|ns. ns. ns. ns. [ ns. ns. ns. ns.
FA ns. ns. ns.|ns. ns. ns. [-027 -027| ns. 037 -0,75 ns. ns. ns. ns. -0,26
CF ns. ns. ns.|ns. ns. ns |04 038|045 045 0,26 n.s. n.s. -0,34 -0,55 0,51
LF ns. ns. ns.|ns. ns. ns |-037 -040| ns. ns. ns. ns. ns. [-034 0,82 n.s.
DLF ns. ns. ns.|ns. ns. ns. |-058 -056(-0,38 -0,26 -0,37 n.s. n.s. |-0,55 0,82 -0,65
EPF ns. ns. 049|ns. ns. ns. |051 044|046 030 050 ns. -026|051 ns. -0,65

' DM = didametro, VOL = volume de madeira, CON = conicidade, CRN = porcentagem de cerne, ALB = porcentagem de alburno, C/A =
relacao cerne-alburno, MEA =massa especifica aparente 12% umidade, MEB = massa especifica basica, CV = contragao volumétrica, CT = con-

tracao tangencial, CR = contragéo radial, CL = contracao longitudinal,

FA = fator anisotrépico, CF= comprimento das fibras; LF = largura das

fibras; DLF = diametro do lume das fibras e EPF = espessura da parede das fibras.

2 n.s. = nao significativo

ficativas e positivas importantes foram aquelas
entre as massas especificas basica e aparente e
as propriedades de contracao e comprimento e
espessura de parede das fibras, indicando que
quanto maior a massa especifica maior serao
essas propriedades. Essa relacao pode ser obser-
vada principalmente para essas propriedades na
direcdo radial (Tabelas 2 e 3). Silva (2002), ci-
tando outros autores, relatou muitas correlacoes
significativas iguais as observadas nesse trabalho
para a madeira de Eucalyptus spp.

Consideracoes sobre a
madeira de angico-vermelho

Nesse trabalho observou-se que o angico-ver-
melho apresentou toras de facil desdobro no
engenho de serra fita, sendo registradas apenas
rachaduras de topo nas tibuas recém-produzi-
das. Esse mesmo defeito foi observado por Mar-
cati (1992), o que segundo a autora é resultado
da liberacao de tensdes de crescimento.

A madeira de angico-vermelho avaliada nes-
se trabalho apresentou massa especifica basica
e aparente média e baixos valores de contracao
volumétrica e linear. O estudo da massa especifi-
ca basica ou aparente é de extrema importancia
principalmente pelas suas relagdes intrinsecas
com outras propriedades da madeira. Os valores
de massa especifica observados apresentaram
correlacao significativa com as demais proprie-
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dades, além de estarem em conformidade com
os valores verificados por Mori et al. (2003) e
abaixo daqueles verificados por Marcati (1992).

O estudo das contragdes é importante, pois
estd relacionado a estabilidade dimensional da
madeira e seus efeitos sobre o uso da madeira.
Os valores de contracdo estio de acordo com
os observados na literatura (MARCATI, 1992;
MORI et al., 2003), podendo ser considerados
baixos. O fator anisotrépico médio observa-
do foi de 2,09, podendo ser considerado alto
segundo a classificacio de Durlo e Marchiori
(1992); segundo estes autores, fatores anisotro-
picos altos, quase sempre revelam uma madeira
com alta instabilidade dimensional, apresen-
tando problemas nas fases de secagem e proces-
samento. O fator anisotrépico, entretanto quan-
do avaliado de forma isolada, nao caracteriza
uma madeira como sendo estavel, causando,
ao contrdrio, uma falsa sensacdo de estabilida-
de. Fatores anisotrépicos baixos, oriundos de
contragoes tangencial e radial elevadas, revelam
uma madeira com alta instabilidade dimensio-
nal, conforme relatado por Rocha (2000) e Silva
(2002). Marcati (1992) observou um fator ani-
sotrépico de 2,27 e, apesar desse valor também
ser considerado alto pela classificagao anterior-
mente citada, a autora nao observou problemas
de empenamento e fendilhamento nas tabuas
durante a secagem da madeira. Os valores de
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contragao tangencial e radial observados nesse
trabalho foram menores que os observados para
a madeira de eucalipto (ROCHA, 2000; SILVA,
2002; GONCALVES et al., 2009; EVANGELISTA
et al., 2010), que por sua vez apresenta um me-
nor fator anisotrépico que a madeira de angico-
-vermelho. Mori et al. (2003) observaram um
fator anisotrépico de 1,74, classificando a ma-
deira como moderadamente estavel e também
nao observaram problemas significativos duran-
te a sua usinagem.

Para a madeira de angico, os valores das di-
mensoes das fibras observados nesse trabalho
estaio em conformidade com aqueles observa-
dos por Marcati (1992) e Suckow et al. (2009)
e proximos dos valores médios observados por
Guimaraes (2009) para Anadenanthera colubri-
na. As dimensodes das fibras exercem influéncia
sobre a usinagem da madeira e a producao de
papel. Silva et al. (2005) observaram diferentes
comportamentos da usinagem da madeira de
Eucalyptus grandis em amostras retiradas da re-
gido central, intermedidria e mais externa das to-
ras, e também que o comprimento, didmetro do
lume e a espessura da parede das fibras foram
diferentes significativamente entre essas regioes,
influenciando as operacoes de moldura, perfila-
gem axial, rasgo horizontal e furagao dobradica.

A avaliacdo dos indices de qualidade das fi-
bras da madeira para produc¢iao do papel é im-
portante, sendo muito estudado para a madeira
de Pinus spp e Eucalyptus spp (NISGOSKI, 2005;
TRUGILHO et al., 2005; RESQUIN et al., 2006;
FLORSHEIM et al., 2009; RODRIGUES, 2010) e
para a avaliagdo da madeira de espécies poten-
ciais (NISGOSKI et al., 2011; NISGOSKI et al.,
2012). Com base nos indices de qualidade estu-
dados, a madeira de angico-vermelho avaliada
nesse trabalho apresentou indices de qualidade
em conformidade com aqueles observados para
a madeira de Eucalyptus spp. Entretanto, para a
recomendac¢io da madeira de angico-vermelho
para a produciao de papéis é necessirio um
maior nimero de estudos, desde a producao
industrial de mudas com qualidade adequada,
avaliacdo da qualidade e das propriedades da
celulose e do papel produzido, viabilidade téc-
nica-econémica do uso dessa espécie para esse
fim, entre outros fatores.

Teixeira et al. (2011) avaliaram as proprieda-
des mecanicas da madeira de angico-vermelho,
oriunda das mesmas arvores utilizadas na reali-
zacao desse trabalho. Os autores observaram os
valores médios de 560 kgf/cm? na compressao

paralelas as fibras, 141 kgf/cm? no cisalhamen-
to, 1.101 e 90.344 kgf/cm? para os modulos de
ruptura e elasticidade em flexao estatica, res-
pectivamente; e 562, 586 e 753 kgf/cm? para as
durezas Jankas avaliadas nos planos radial, tan-
gencial e axial, respectivamente. Os autores tam-
bém observaram o aumento das propriedades
mecanicas no sentido radial, medula-casca, e a
sua diminuicao no sentido longitudinal, base
topo. Foi também verificada uma correlacao sig-
nificativa e positiva das propriedades mecanicas
com massa especifica basica. Com isso, pode se
concluir que o aumento da massa especifica da
madeira de angico-vermelho ocasiona aumento
das propriedades fisicas, mecanicas e anatomi-
cas, com excec¢ao da largura e diametro do lume
das fibras, que tendem a diminuir.

O aumento de algumas propriedades fisicas
e anatomicas da madeira no sentido radial é
um padrao comum de variagao e ja registrado
em muitas espécies (TSOUMIS, 1991), inclusive
para a madeira de Anadenanthera colubrina (SU-
CKOW et al., 2009) e de Eucalyptus spp no Brasil
(SILVA, 2002; GONCALVES et al., 2009; FLOR-
SHEIM et al., 2009; EVANGELISTA et al., 2010).

Com base nas analises realizadas nesse tra-
balho, pode-se sugerir a utilizacao dessa espé-
cie para producao de madeira serrada e méveis.
Silva (2002), citando vdrios autores, relata que
para a producido de madeira serrada e moveis é
desejavel toras com diametro superior a 30 cm,
baixa conicidade, oriunda de longas rotagdes ou
ciclos de corte. Com relacao a madeira é deseja-
vel a maior propor¢ao de madeira adulta, maior
porcentagem de cerne, média a alta massa es-
pecifica, baixa contracao, baixos niveis de ten-
soes de crescimento e facilidade em operagoes
de desdobro em serraria, usinagem, colagem,
uniao com pregos e parafusos e acabamento.
Os resultados obtidos nesse trabalho estao em
conformidade com as propriedades desejaveis,
conforme relatado por Silva (2002).

Na literatura, existem trabalhos indicando a
madeira de angico-vermelho como aptas para
a producio de méveis e também apresentando
bons resultados em testes de usinagem. Marcati
(1992) verificou que a madeira de angico-verme-
lho apresentou-se boa para a confeccao de mé-
veis, apresentando boa trabalhabilidade, aceita-
¢ao de pregos e colas e acabamentos superficiais
com vernizes. A autora, confeccionando alguns
moveis de angico-vermelho, confirmou a sua po-
tencialidade na obtencio desses produtos, a par-
tir dos bons resultados obtidos na avaliacao do
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comportamento da madeira ao corte, ao torno, a
furadeira, a lixadeira e as superficies aplainadas;
a penetracgao de pregos; a formacao de juntas co-
ladas e pregadas e a aceitacao de vernizes. Mori
et al. (2003) também observaram um bom de-
sempenho da madeira de angico-vermelho em
operacoes de usinagem e na confeccao de mo-
veis. Os autores ainda concluiram que a madei-
ra tem boa trabalhabilidade ao ser processada e
manufaturada para a confeccao de méveis, devi-
do, segundo os autores, a sua gra, massa especi-
fica média a relativamente alta e pela boa aceita-
¢do de verniz e outros acabamentos superficiais.

CONCLUSAO

Em geral as propriedades da madeira de angi-
co-vermelho ndo apresentaram padrao definido
de variacao no sentido longitudinal e também
nao ha diferenca significativa dessas proprie-
dades entre as trés primeiras toras. Os padroes
de variagao foram mais evidentes foram apenas
observados no sentido radial, com o aumento
da maioria das propriedades estudadas nesse
sentido. A maioria das propriedades da madei-
ra avaliadas também apresentou correlagoes sig-
nificativas entre si, com destaque para a massa
especifica basica e aparente, que tiveram corre-
lagOes significativas com todas as propriedades
estudadas. A medida que se aumenta a massa es-
pecifica basica e aparente ocorre o aumento das
demais propriedades fisicas e anatdbmicas, com
excecao da largura e didmetro do lume das fi-
bras, que tendem a diminuir. Em geral, as carac-
teristicas dendrométricas das toras ndo apresen-
taram correlagdes significativas e logicas com a
maioria das propriedades da madeira. Com base
nas propriedades avaliadas nesse trabalho, a ma-
deira de angico-vermelho pode ser indicada para
a producao de madeira serrada e moveis.
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