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RESUMO: Este trabalho teve por objetivos estimar parametros genéticos para caracteres
de crescimento, de produgéo e tecnoldgicos da madeira em 25 clones de Eucalyptus spp.,
pertencentes a um teste clonal da Votorantim Celulose e Papel, com 80 meses de idade.
O experimento foi disposto no delineamento de blocos casualizados com 50 clones e seis
repeti¢cdes de 10 plantas, no espagamento 3 m x 3 m. Em trés arvores de 25 clones, selecio-
nados apos a avaliagao silvicultural de todo o teste, foram avaliados caracteres de cresci-
mento (didmetro a altura do peito e altura comercial), de produgéo (volume cilindrico, volume
para celulose e porcentagem de casca) e tecnolégicos (rendimento bruto e depurado da
polpa, viscosidade da polpa, teores de lignina, de holocelulose e de extrativos e densidade
basica da madeira). Dos caracteres analisados, apenas para viscosidade da polpa ndo foram
verificadas variagdes genéticas entre os clones. As estimativas de herdabilidade, no sentido
amplo, foram de alta magnitude para a grande maioria dos caracteres, evidenciando o bom
controle genético sobre os mesmos e a possibilidade de avangos genéticos expressivos com
a selecdo. As estimativas de correlagao entre os caracteres de crescimento e produgdo com
os tecnoldgicos da madeira foram, em geral, de pequena magnitude, indicando a auséncia
de genes pleiotrépicos no controle destes caracteres e expectativa de pequenos progressos
genéticos pela selegéo indireta.

PALAVRAS-CHAVE: Melhoramento florestal, Controle genético, Qualidade da madeira

ABSTRACT: This work had to objectives to estimate genetic parameters of growth, yield and
technological wood characters in 25 Eucalyptus spp. clones, at 80 months old. The experi-
ment was disposed in the randomized blocks design with 50 clones and six repetitions of 10
plants. In three trees of 25 best clones to silvicultural traits, were evaluated genetics parame-
ters for growth, yield and wood technological characters. Only viscosity of pulp it was not veri-
fied genetics variations among clones. The heritability estimates, evidencing the good genetic
control about the characters analyzed and the possibility of expressive genetic progresses
with the selection. The correlation estimates between the growth and production with the
technological wood characters indicating the absence of genes pleiotropics in the control of
ones and the expected small genetic progresses for the indirect selection.

KEYWORDS: Forest improvement, Genetic control, Wood quality

INTRODUGAO

O género Eucalyptus encontra-se amplamen-
te disseminado em quase todas as regibes tropi-
cais e subtropicais. No Brasil é plantado, princi-
palmente, nas regides sudeste e sul (Teixeira e
Soares, 1992). Em geral, ha grandes diferencas

entre e dentro de espécies de Eucalyptus quanto
a varios atributos de crescimento e qualidade da
madeira, o que torna possivel encontrar materiais
genéticos que maximizem as caracteristicas de-
sejadas para fins especificos.
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Para Thomaz (1995), a madeira € um material
heterogéneo, possuindo diferentes tipos de célu-
las adaptadas a desempenharem fungdes espe-
cificas. As variagbes nas composigdes quimicas,
fisicas e anatdmicas da madeira sdo grandes en-
tre espécies, embora dentro da mesma espécie
elas também ocorram, em fungdo principalmente
da idade, fatores genéticos e ambientais. Dentro
de uma mesma arvore ocorrem variagdes signifi-
cativas no sentidos base-topo e medula-casca.
Além disso, existem diferengas entre o cerne e
o alburno, madeira de inicio e fim de estagdo de
crescimento e, em escala microscépica, entre cé-
lulas individuais.

Segundo Kageyama et al. (1983), qualidade
da madeira se refere a sua adequagédo para um
Ou mais usos e a sua capacidade para preencher
0s requisitos necessarios para fabricagdo de um
determinado produto. Quando se fala em qualida-
de da madeira, varias caracteristicas e enfoques
a ela se associam, sendo que o grau de importan-
cia de cada aspecto esta intimamente relaciona-
do ao uso da matéria prima (Santos et al., 1993).
Conhecendo-se a qualidade da matéria-prima e o
processo a ser usado, é possivel obter a otimiza-
¢éo entre ambos e o produto final (Carrilho, 1995).
Uma preocupacgéo crescente é a de adequar a
madeira objetivando seus multiplos usos para ob-
tengdo dos mais variados produtos (Xavier et al.,
1997), sendo desejavel que esta seja mais homo-
génea, dando uma melhor qualidade ao produto
final e rendimento (Souza et al., 1986).

Os progressos alcancados no setor florestal
brasileiro sdo expressivos, principalmente em ter-
mos de produtividade, e nos ultimos anos tém-se
notado um grande interesse e uma centralizagéo
de esforgos no trabalho conjunto entre os setores
florestal e industrial, na busca de matéria-prima de
qualidade para atender a um determinado produ-
to final. De modo geral, pode-se melhorar, modifi-
car, controlar ou minimizar os fatores que afetam
a qualidade da madeira, em consideravel exten-
s&o0, por meio de tratos silviculturais e de selecédo
e melhoramento genético (Xavier et al., 1997). As
decisbes visando ao uso adequado do patrimé-
nio florestal ttm de ser tomadas, levando-se em
consideracao diversos fatores, dentre os quais a
qualidade da madeira (Brasil et al., 1994).

Embora a hibridagéo entre espécies e poste-
rior selecéo clonal de individuos superiores (As-
sis, 1986) e programas de melhoramento com
objetivos de aumentar a produtividade aliada a

qualidade da madeira serem comuns no Brasil
(Xavier, 1996), o que se observa, na maioria dos
casos, é que a selegao tem sido aplicada apenas
sobre as caracteristicas de crescimento (Macha-
do et al., 1987; Trugilho, 1995; Garcia, 1998), ndo
levando em consideragdo o aspecto da “qualidade
da madeira” com base em caracteristicas fisicas,
quimicas e anatdémicas. Isto porque a analise de
qualidade da madeira é relativamente de alto cus-
to, trabalhosa e demorada (Xavier et al., 1997).

Segundo Garcia (1998), o estudo da diversi-
dade genética de clones de eucalipto deve con-
siderar tanto caracteristicas de qualidade da ma-
deira como de crescimento, a fim de assegurar
melhor qualidade da matéria-prima associada a
maior produtividade, visando manter a competiti-
vidade no mercado de celulose.

O teor de extrativos, a densidade basica e
o comprimento de fibras (Hillis, 1972), o teor de
lignina e holocelulose s&o critérios de qualidade
importantes na produgéo de celulose para a in-
dustria de papel. Entretanto, além dessas, as con-
digbes do cozimento, as caracteristicas da polpa
e, ainda, as propriedades do papel sdo de grande
interesse no setor tecnoldgico (Garcia, 1998).

Neste sentido, o presente trabalho teve por
objetivos estudar a variagdo genotipica e estimar
parémetros genéticos para caracteres de cresci-
mento, de producéo e tecnoldgicos da madeira,
bem como verificar a associagao entre estes ca-
racteres em clones de Eucalyptus spp.

MATERIAL E METODOS

O presente trabalho constou da avaliagdo sil-
vicultural e tecnologica da madeira de um teste
clonal de Eucalyptus spp. da Votorantim Celulose
e Papel (VCP), unidade de Luiz Antonio, localiza-
do no municipio de Guatapara, SP. O teste clonal
constituido por 50 clones, foi distribuido em seis
blocos ao acaso, no espagamento 3 x 3 m, com
10 arvores por parcela. Apos a avaliagao silvicultu-
ral do teste clonal, aos 80 meses de idade, foram
amostradas trés arvores dos 25 clones seleciona-
dos. Estas trés arvores estavam localizadas em
trés blocos do experimento. Na Tabela 1, encontra-
se a relagdo dos 25 clones usados no trabalho.

Nestas trés arvores de cada um dos 25 clones
foram avaliados o DAP (cm) e a altura total (m), a
partir dos quais determinou-se o volume cilindrico
(m3/arvore). Estas trés arvores foram abatidas e
cubadas rigorosamente, para determinagéao do vo-
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lume real com casca para celulose (m®arvore) até
um diametro minimo de 8 cm. A partir da cubagem
rigorosa, determinou-se a porcentagem de casca,
por diferenga entre o diametro com e sem casca.

Paralelamente, foram retirados discos de
aproximadamente 2,5 cm de largura a 0, 25, 50,
75 e 100% da altura comercial para determinagéo
da densidade basica da madeira (g/cm?®), usando
o0 método da balancga hidrostatica (Vital, 1984).

Foram retirados, também, toretes de 1 metro
de comprimento nas mesmas posi¢bes adotadas
para amostragem dos discos para determinagbes
tecnoldgicas da madeira. Dos toretes, foram obti-
dos cavacos, que foram acondicionados em sacos
plasticos transparentes, devidamente identifica-
dos e usados apods secos (10% de umidade). Os
cavacos foram selecionados por tamanho, usan-
do-se apenas os cavacos retidos nas peneiras de
22, 16 e 10 mm. Posteriormente, foi realizada a

Tabela 1

classificagdo por espessura, aproveitando-se os
cavacos retidos nas peneiras de 6, 4 e 2 mm, eli-
minando-se, também, os ndés, cascas e cavacos
muito finos. Apds esta etapa, os cavacos foram
homogeneizados e novamente acondicionados
em sacos plasticos até o seu uso.

Parte dos cavacos foi destinada para a de-
terminagédo da composigao quimica e outra parte,
0 cozimento, ambas realizadas no Laboratério de
Pesquisa e Desenvolvimento da Votorantim Celu-
lose e Papel, unidade de Luiz Anténio.

As analises quimicas da madeira foram deter-
minadas na serragem, obtida em moinho, apds a
classificagdo em um conjunto de peneira de 40
e 60 mesh a partir dos cavacos de madeira. Nos
materiais, foram quantificados os teores de extra-
tivos totais (norma TAPPI 204 om — 88), e lignina
(norma TAPPI T 222 om-88), sendo o teor de ho-
locelulose obtido por diferenga, conforme meto-
dologias apresentadas em TAPPI (1999).

Relagdo dos 25 clones de Eucalyptus spp avaliados no experimento.
(Relation of 25 Eucalyptus spp. clones evaluated in experiment)

Clone n° Identificagao Procedéncia
1 Eucalyptus urophylla Altinépolis —SP
2 E. grandis Altinépolis — SP
3 E. urophylla Altinépolis — SP
4 E. urophylla var. platyphylla Altinépolis — SP
5 E. grandis Altinépolis — SP
6 E. grandis Altinépolis — SP
7 E. grandis Aracruz — ES
8 E. urophylla x E. grandis Santa Rita do Passa Quatro — SP
9 E. grandis Taubaté — SP
10 E. grandis Jacarei — SP
11 E. grandis Jacarei — SP
12 E. grandis Taubaté — SP
13 E. urophylla x E. grandis Mogi Guagu — SP
14 E. urophylla x E. grandis Mogi Guagu — SP
15 E. urophylla x E. grandis Santa Rita do Passa Quatro — SP
16 E. saligna Guatapara — SP
17 E. saligna Guatapara — SP
18 E. urophylla x E. grandis Altinépolis — SP
19 E. grandis Aracruz — ES
20 E. grandis Aracruz — ES
21 E. grandis Santa Rita do Passa Quatro — SP
22 E. grandis Santa Rita do Passa Quatro — SP
23 E. grandis Santa Rita do Passa Quatro — SP
24 E. grandis Rincéo — SP
25 E. urophylla Altinépolis - SP
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Os cozimentos e o processo Kraft foram reali-
zados nas seguintes condigdes: alcali ativo (como
Na,O): 15%; sulfidez: 25%; tempo de subida: 1
hora; tempo a temperatura maxima: 2 horas; tem-
peratura maxima: 166°C; relagdo licor/madeira:
4:1; tempo total: 3 horas.

Para determinagéo do rendimento bruto (%) e
depurado (%), em cada cozimento foi avaliada a
quantidade de celulose absolutamente seca pro-
duzida. A relagéo percentual entre a massa de
celulose produzida e a massa de madeira, abso-
lutamente seca, forneceu o rendimento bruto. Em
seguida, por meio da depuragdo em depurador
Noriam com fenda de 0,2 mm, os rejeitos foram
separados da polpa celulésica produzida. Estes re-
jeitos foram secos em estufa a 105 + 3° C. A rela-
¢ao percentual entre a massa seca de rejeitos e a
massa seca de madeira forneceu o teor de rejeitos.
A determinagdo do rendimento depurado foi obtida
pela diferenca entre o rendimento bruto e o teor de
rejeitos. A viscosidade (cm®/g) foi determinada em
cada amostra de polpa celulésica de acordo com a
norma TAPPI T230 om-94 (TAPPI, 1999).

As analises estatisticas foram realizadas se-
gundo o delineamento de blocos casualizados
com 25 tratamentos (clones) e trés repetigdes. As
analises de variancia e as estimativas dos para-
metros genéticos e dos coeficientes de correlagédo
genotipica, fenotipica e de ambiente, foram pro-
cessadas no programa Genes seguindo 0s proce-
dimentos apresentados por Cruz (2001).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Houve variagdo genética entre clones signifi-
cativa (P < 0,05) para altura comercial (HC); por
outro lado a viscosidade (VISC) revelou-se como
um carater de baixa variagéo genética (P > 0,05).
Os demais caracteres, ou seja, didmetro a altura
do peito (DAP), volume com casca para celulo-
se (VCEL), porcentagem de casca (% CASCA),
volume cilindrico (VCIL), rendimento bruto (RB) e
depurado (RD), teores de lignina (LIG), de holo-
celulose (HOL) e de extrativos (EXT) e densidade
basica da madeira (DBM) revelaram variagbes
genéticas entre clones altamente significativas (P
< 0,01), nas condigbes do presente experimento
(Tabela 2). Segundo Lush (1964), a existéncia de
variagado genética, entre diferentes acessos, indi-
ca a possibilidade de melhoramento desses ca-
racteres e a obtengdo de ganhos consideraveis
com a selegao.

Variagbes genéticas significativas foram ob-
servadas para DAP, altura, volume comercial e
densidade basica da madeira, entre familias de
meios-irmaos de Eucalyptus camaldulensis, aos
67 meses de idade (Paula et al., 1996a; 1996b).
Xavier et al. (1997) também encontraram varia-
¢Oes genéticas significativas entre familias de
meios-irmaos de E. grandis, aos 84 meses de
idade, para densidade basica e outras caracteris-
ticas de qualidade da madeira.

Os valores dos coeficientes de variagdo ex-
perimental (CV), com base em Pimentel Go-
mes (1990), podem ser considerados baixos (<
10%) para DAP, HC, %CASCA, RB, RD, VISC,
LIG, HOL e DBM; médios (10-20%) para VCEL
e VCIL, e alto (20-30%) para EXT. Paula et al.,
(1996a; 1996b) encontraram baixos valores de
coeficientes de variagdo experimental para DAP,
altura e densidade basica da madeira e médios
para as caracteristicas de produgéo de biomassa
em familias de meios-irmaos de E. camaldulen-
sis. Para caracteres de qualidade da madeira em
E. grandis, Xavier et al. (1997) encontraram valo-
res baixos de coeficiente de variagdo experimen-
tal. No entanto, de acordo com Garcia (1989), os
coeficientes de variagdo experimental para espé-
cies florestais, em condigbes de campo, mesmo
em valores superiores aos reportados para outras
culturas, revelam boa precisao experimental, de-
vendo ser analisados, separadamente, para cada
carater, idade, tipo e quantidade de tratamentos,
dentre outros.

DAP, VCEL, %CASCA, VCIL, RB, RD, LIG,
HOL e EXT apresentaram altas estimativas de
herdabilidade no sentido amplo (H? > 0,67), su-
gerindo que estes caracteres sofrem pequena
influéncia ambiental. HC e DBM apresentaram-
se sob moderado controle genético (H?2 = 0,48 e
0,56, respectivamente) e, para VISC a estimativa
de herdabilidade foi de pequena magnitude (H? =
0,15) reforgando, para este carater, o baixo con-
trole genético.

Garcia (1998) encontrou para teor de lignina
estimativas de herdabilidade no sentido amplo de
0,83, concordando com o resultado aqui obtido.
Também, para EXT o valor de herdabilidade aqui
obtido concorda com o reportado por Demuner e
Bertolucci (1993), em hibridos de E. grandis x E.
urophylla em trés locais, que foi de 0,86. Entre-
tanto, a viscosidade da polpa apresentou herda-
bilidade de 0,45, valor superior ao encontrado no
presente trabalho (H? = 0,15).
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O conceito de herdabilidade € um dos mais
importantes e mais usados em genética quan-
titativa. A herdabilidade expressa a proporgao
da variacdo na populagédo que é atribuida a di-
ferencas genéticas entre os individuos (Zobel e
Talbert, 1984), constituindo, segundo Squillace et
al. (1967), em ajuda valiosa no planejamento de
programas de melhoramento que envolvem sele-
¢a0. Segundo Zobel e Talbert (1984), um ponto
basico sobre herdabilidade é que ela, sendo uma
razdo entre variancias, nao é um valor fixo, va-
riando de acordo com o carater, espécie, idade
e condigbes ambientais. Segundo Paula (1995),
estimativas de herdabilidade n&o s&o obtidas sem
erros, por isso, estas somente fornecem uma in-
dicagéo relativa do controle genético do carater,
nao devendo ser interpretada como valor absolu-
to ou invariante.

Para os caracteres de crescimento e de pro-
ducdo, as relagdes CVg/CV, foram inferiores a
unidade, exceto para %CASCA em que esta re-
lacdo foi igual a 1,0. Para as caracteristicas qui-
micas, esta relagdo mostrou-se sempre superior
a 1,0, o mesmo acontecendo para o RB e RD.
De acordo com Kageyama (1980) e Vencovsky
(1987), a relagdo CVg/CV, juntamente com a her-
dabilidade, s&o indicativos das possibilidades de
ganhos genéticos com a selecdo, pois desempe-
nham importante fungdo no entendimento da va-
riacao existente entre os acessos. Assim, quando
a razdo CVg/CV é maior que 1,0, indica condi¢édo
favoravel a selecdo, pois a variagdo genética su-
pera a ambiental. Entretanto, ndo basta somente
que esta relacdo seja superior a unidade, impor-
tando, também, a analise da magnitude dos valo-
res envolvidos (Paula, 1995).

Na Tabela 3 é apresentado o desempenho
médio dos clones para os caracteres analisados.
Podem-se verificar diferencas expressivas entre
os materiais genéticos. Por exemplo, para EXT a
diferenga entre o clone 22 e o clone 9 chega a
217% em favor do primeiro; para VCEL e VCIL,
respectivamente, o clone 11 supera em 137% e
139% a produgéo do clone 17. A diferenga entre
os dois clones de desempenhos extremos é de 8
e 9%, respectivamente, para RB e RD; 10% para
HOL; 14% para LIG; 21% para VISC; 31% para
HC; 43% para DAP e 48% para %CASCA. Areco-
mendagao dos materiais genéticos a permanece-
rem no programa de melhoramento deve conside-
rar, ndo somente o objetivo final do produto, mas

a sua correta avaliagao. Assim, praticar a selegéo
sobre VCIL nao identificaria, por completo, os ma-
teriais mais produtivos em VCEL. Este fato res-
salta a importancia da consideragdo da forma da
arvore (fator de forma) de cada material genético
no processo seletivo, quando n&do se tem como
determinar o volume real de todas as arvores.

Dado que os programas de melhoramento,
em geral, ttm como objetivo aprimorar o material,
nao para caracteres isolados, mas para um con-
junto de caracteres simultaneamente, o estudo
das correlagdes mostra-se de grande importan-
cia. Entre outros usos, as correlagdes permitem
prever o que acontecera com um dado carater,
quando se faz a selegdo em outro. Em situagdes
em que se deseja melhorar um carater de dificil
selecdo, quer por dificuldades de identificacdo,
medi¢do, ou de baixa herdabilidade, o emprego
de um outro a ele correlacionado, com alta her-
dabilidade e facilmente mensuravel, pode resultar
na maneira mais adequada de se alcangar suces-
so (Falconer, 1987).

As correlagbes envolvendo os caracteres DAP
e HC evidenciam forte associacdo com VCEL e
VCIL e baixa associagdo com %CASCA. Correla-
¢Oes altas e negativas foram observadas entre RB
e RD com VISC, LIG e EXT e entre HOL com LIG
e EXT. As correlagbes entre os caracteres de cres-
cimento e produgéo com os tecnolégicos foram va-
riaveis de acordo com os caracteres considerados
(Tabela 4), ndo apresentando tendéncia definida.

Algumas correlacbes genotipicas envolvendo
VISC superaram a unidade, fato este que pode
ser explicado pela auséncia de variacdo geno-
tipica neste carater. As demais estimativas de
correlagdes genotipicas, entre os caracteres de
crescimento e de produgdo com os caracteres
tecnoldgicos, foram de baixa magnitude (rg <
0,49) indicando a auséncia de genes pleiotropicos
no controle destes.

Thomaz (1995) encontrou resultados seme-
Ihantes para as estimativas de correlagdo entre
o teor de lignina e o teor de holocelulose, eviden-
ciando que a medida que um dos caracteres au-
menta, o outro reduz. Esta associagao, alta e ne-
gativa, tem importancia estratégica na condugao
dos programas de melhoramento, uma vez que
modificagdes em um destes caracteres tendem a
serem acompanhadas por modificagdes em senti-
do contrario no outro.
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Tabela 3

Médias dos caracteres de crescimento, de produgéo e tecnoldgicos da madeira de 25 clones de Eucalyp-
tus spp. aos 80 meses de idade.

(Average of growth, yield and wood technological characters in 25 Eucalyptus spp. clones at 80 months old)

Clone DAP HC VCEL %CASCA VCIL RB RD VISC LIG HOL EXT DBM
(cm) (m) (m¥arv) (%)  (m¥arv) (%) (%) (cm¥g) (%) (%) (%) (glcm’)
193 212 0359 103 0,833 523 522 951 279 701 19 0,543

RN

2 19,7 23,4 0,422 10,9 0,906 511 511 873 287 698 13 0,466
3 19,9 226 0,397 12,7 0,906 513 513 910 28,7 682 29 0475
4 194 211 0,357 9,8 0,807 516 516 89 286 693 20 0,461
5 17,7 20,7 0,323 9,2 0,683 506 505 904 288 695 15 0478
6 18,7 22,1 0,368 9,6 0,808 496 496 929 299 684 14 049
7 201 21,5 0,387 10,2 0913 489 488 1006 29,1 675 32 0,519
8 19,8 21,4 0,370 10,6 0,871 49,7 496 968 29,8 67,7 24 0,516
9 18,3 20,6 0,325 12,6 0,719 512 512 873 287 699 13 0,537
10 185 224 0,361 11,5 0,793 50,3 50,3 924 28,7 695 16 0,506

11 23,5 26,7 0,667 11,9 1,452 52,3 522 944 288 692 19 0,467
12 193 21,9 0,371 10,3 0,847 509 608 895 286 692 21 0,518
13 214 215 0,397 11,7 1,031 50,1 50,1 954 30,0 66,8 3,1 0,549
14 199 21,5 0,379 10,7 0,875 50,2 50,2 926 309 675 18 0,554
15 21,3 23,5 0,451 12,4 1,102 52,1 521 923 29,2 68,7 20 0,606
16 185 22,7 0,384 10,4 0,793 50,0 499 936 30,2 67,3 24 0,534
17 16,5 204 0,282 10,0 0,608 50,1 501 925 30,2 67,7 19 0,459
18 21,0 221 0,410 11,8 1,024 482 481 950 319 63,8 4,1 0,488
19 229 23,0 0,499 9,3 1,207 49,7 49,7 1018 306 668 25 0,483
20 208 224 0,424 9,3 0992 485 485 947 30,7 66,9 23 0,510
21 19,7 22,0 0,388 8,6 0,868 50,7 505 928 29,8 68,8 13 0,505
22 204 224 0,415 11,4 0948 488 488 937 304 653 4,2 0,527
23 196 216 0,385 11,5 0,870 499 498 980 304 66,4 3,1 0,546
24 198 22,1 0,386 11,9 0,897 498 497 866 306 67,0 23 0,498
25 18,7 225 0,365 12,3 0,816 499 499 842 302 671 25 0,533

DAP — didmetro a altura do peito; HC - altura comercial até 8 cm de didmetro; VCEL - volume para celulose; %CASCA - por-
centagem de casca; VCIL - volume cilindrico; RB - rendimento bruto; RD - rendimento depurado; VISC - viscosidade; LIG - teor
de lignina; HOL - teor de holocelulose; EXT - teor de extrativos; DBM - densidade basica da madeira.
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Tabela 4

Estimativas de correlagbes fenotipica (rf), genotipica (rg) e de ambiente (ra) entre pares de caracteres
em 25 clones de Eucalyptus spp. aos 80 meses de idade.

(Estimates of phenotypic (rf), genetic (rg) and environmental (ra) correlations among characters pairs
in 25 Eucalyptus spp. clones at 80 months old)

HC VCEL %CASCA VCIL RB RD VISC LIG HOL EXT DBM
f 069 088 017 097 001 001 046 0,8 -028 0,33 0,09

DAP rg 066 084 0,17 097 0,08 0,08 169 022 -031 035 0,23
ra 0,79 085 0,16 098 -0,25 -0,24 -0,19 0,06 -0,21 0,29 -0,15
rf 092 028 08 025 025 0,06 -0,04 003 -0,01 -0,10
HC rg 09 043 084 049 049 0,77 -011 0,14 -0,12 -0,23
ra 0,91 0,06 085 -024 -025 -0,24 0,0 -0,22 0,25 0,04
rf 0,18 09 0,18 0,8 0,30 0,03 -0,08 0,1 -0,09
VCEL rg 0,21 09 032 0,32 1,23 0,02 -0,03 0,06 -0,11
ra 0,10 0,97 -0,28 -0,28 -0,18 0,06 -0,23 0,29 -0,06
rf 022 0,19 0,20 -0,33 -0,03 -0,14 0,31 0,32
%CASCA rg 024 029 0,30 -0,86 -0,06 -0,14 0,34 0,36
ra 0,16 -0,24 -0,25 -0,08 0,08 -0,16 0,21 0,27
rf 0,09 009 039 0,13 -022 0,25 0,03
VCIL rg 0,18 0,18 1,44 0,17 -022 025 0,11
ra -0,26 -0,26 -0,17 0,01 -0,19 0,28 -0,11
rf 099 -0,32 -0,78 0,80 -0,59 0,04
RB rg 1,00 -0,89 -0,86 0,86 -0,60 0,05
ra 0,99 0,00 -0,35 049 -051 0,03
rf -0,33 -0,78 0,80 -0,58 0,04
RD rg -0,90 -0,86 0,85 -0,60 0,06
ra 0,01 -0,34 049 -0,51 -0,02
rf 0,23 -0,35 0,39 0,08
VISC rg 0,57 -0,82 0,98 043
ra 0,07 -0,15 0,10 -0,07
rf -0,89 0,50 0,08
LIG rg -0,89 0,53 0,09
ra -0,87 0,37 0,08
rf -0,84 -0,11
HOL rg -0,87 -0,14
ra -0,72 -0,03
rf 0,12
EXT rg 0,20
ra -0,05

DAP — didmetro a altura do peito; HC - altura comercial; VCEL - volume para celulose; %CASCA - porcentagem de casca; VCIL
- volume cilindrico; RB - rendimento bruto; RD - rendimento depurado; VISC - viscosidade; LIG - teor de lignina; HOL - teor de
holocelulose; EXT - teor de extrativos; DBM - densidade béasica da madeira.
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Os extrativos da madeira e a lignina sdo con-
siderados de grande importancia na polpagéo e,
normalmente, causam prejuizos porque dificultam
a impregnacao de cavacos, consomem reagen-
tes no cozimento e reduzem o rendimento, entre
outros (Wehr e Barrichelo, 1993). De forma se-
melhante ao encontrado aqui, Barrichelo e Brito
(1977), Barrichelo et al. (1983) e Perez (2002)
reportaram correlagdes fenotipicas negativas en-
tre rendimento depurado e lignina, reforgando a
afirmativa acima.

Ha uma tendéncia geral de as correlagdes
genotipicas superarem as fenotipicas. Esta ten-
déncia evidencia que os efeitos ambientais tém
diminuido o efeito das primeiras (Kageyama,
1980), muito embora os fatores genéticos apre-
sentem-se mais importantes que os de ambiente
na expressao de pelo menos um dos caracteres
envolvidos (Paula, 1997).

CONCLUSOES

Dos caracteres analisados, apenas para vis-
cosidade da polpa nao foram verificadas varia-
¢Oes genéticas entre os clones.

As estimativas de herdabilidade, no senti-
do amplo, foram de alta magnitude para grande
maioria dos caracteres, evidenciando o bom con-
trole genético e a possibilidade de avangos gené-
ticos expressivos com a selecéo.

As estimativas de correlagéo entre os caracte-
res de crescimento e produgao com os tecnoldgicos
da madeira foram, em geral, de pequena magnitu-
de, indicando a auséncia de genes pleiotropicos
no controle destes e a expectativa de pequenos
progressos genéticos pela selegao indireta.
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