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Resumo

Os taninos vegetais podem ser encontrados em diversas espécies florestais e em varias partes da planta.
Os curtidores de pele da Regido Nordeste do Brasil tm no angico-vermelho (Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.) sua unica fonte de taninos, explorando exclusivamente as cascas. O
objetivo da pesquisa foi analisar as concentragdes de taninos presentes na casca (tronco e raizes), frutos
(com e sem sementes), madeira (cerne), folhas, flores, ramos finos e sementes de angico-vermelho. Os
materiais foram secos ao ar e moidos e classificados, tendo sido utilizada a porgédo que passou por uma
peneira de 16 “mesh” (1,00 mm) e ficou retida numa de 60 “mesh” (0,25 mm). Para as extragbes foram
utilizados 25 gramas de cada material. O extrato obtido foi passado em peneira de 150 “mesh” (0,105 mm),
em tecido de flanela, filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2 e concentrado. Em seguida,
foram determinados o teor de sélidos totais (TST) e o teor de taninos condensados (TTC). Em funcgéo da
porcentagem de taninos presentes na casca da raiz (10,37%) e nos frutos sem sementes (10,70%), da
quantidade de frutos produzidos pelas arvores e principalmente, em fungdo da demanda de taninos pelos
curtumes tradicionais da Regiao Nordeste do Brasil, estudos para testar a viabilidade técnica desses tani-
nos para o curtimento de peles e outros usos sdo necessarios.

Palavras-Chave: Componentes dos vegetais, angico-vermelho, taninos.

Abstract

The vegetable tannins can be found in several forest species and in several parts of plants. However the
tanners of Northeast Brazilian have in Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.) their
only source of tannins, using only the bark. Thus, the objective of this work was to analyze the concen-
trations of tannins present in bark (stem and roots), fruits (with and without seeds), wood (heartwood),
leaves, flowers, fine branches and seeds of Anadenanthera colubrina var. cebil. The materials were dried,
powdered and classified, using the parts that have gone through a sieve of 16 “mesh” (1.00 mm) and were
retained by 60 “mesh” (0.25 mm). For extractions 25 grams of each material was used. After extraction, the
material was passed through a 150 “mesh” (0.105 mm) sieve of flannel tissue and filtered through a sinte-
red glass funnel of porosity 2, and then concentrated. Total solid content was determined (TST), and also
the tannin content (TTC). Considering the percentage of present tannins in the root barks (10.37%) and
in seedless fruit (10.70%) and of amount of fruits produced by Anadenanthera colubrina var. cebil trees,
and especially, considering the demand of tannins for the traditional tanning, studies are needed to test the
viability of the tannins available in the fruits and roots for tanning of skins and order uses.

Keywords: Vegetable Components, Anadenanthera colubrina, tannins.
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INTRODUCAO

Taninos sdo substancias naturais, minerais
ou sintéticas, capazes de precipitar as proteinas
presentes em peles para transforma-las em cou-
ro (PANSHIN et al., 1962; HASLAM, 1966; LE-
PAGE, 1986).

Os agentes tanicos minerais sao obtidos de
sais inorganicos, a base de cromo ou zirconio.
Ja os taninos sintéticos sao produtos derivados
da condensacao do fenol, cresol e naftalenos
com um aldeido, como o furfural (PANSHIN et
al., 1962). Esses produtos quimicos, ou a reacao
deles, podem trazer danos ao homem e ao am-
biente. Desta forma, varios paises tém dado pre-
feréncia aos artigos provenientes do curtimento
com taninos naturais (vegetais).

Os taninos naturais podem ser encontrados
em varias partes do vegetal, como madeira (cer-
ne), casca, frutos e sementes. Sao constituidos
por polifendis e classificados em hidrolisaveis ou
condensados. Os hidrolisaveis sao poliésteres da
glicose e sao classificados, dependendo do 4cido
formado de sua hidrélise, em galo ou elagico ta-
ninos (PIZZI, 1993). Os taninos condensados sao
constituidos por mondémeros do tipo catequina e
sdo conhecidos por flavonéides (HASLAM, 1966;
WENZL, 1970; P1ZZ1, 1993), estando presentes,
basicamente, nas cascas das drvores.

Além da importancia no curtimento de cou-
ros e peles, os taninos condensados sao utili-
zados pela industria de petroleo como agentes
de suspensido, dispersantes e fluidificantes em
lama de perfuragao, controlando a viscosidade
de argilas na perfuracao de pogos (PANSHIN et
al., 1962; DOAT, 1978) e também, empregados
na fabricacao de tintas e adesivos especiais para
madeira e derivados, em paises como Austrilia e
Africa do Sul (TRUGILHO et al., 1997).

No Brasil, o adesivo de taninos de acacia-ne-
gra (Acacia mearnsii De Willd) é produzido em
escala comercial para colagem de compensados e
aglomerados (KEINERT JUNIOR e WOLE 1984;
PIZZI, 1993). Em funcao disto, varias pesquisas
tém sido desenvolvidas visando a utilizacdo de
taninos para adesivos (MORI, 1997; 2000; CAR-
NEIRO et al., 2001; SILVA, 2001; CARNEIRO,
2002). Recentemente, em virtude de suas pro-
priedades anti-sépticas, tém também sido tes-
tados contra fungos e insetos xil6fagos (COU-
TO, 1996; SHIMADA, 1998), e para fabricacao
de floculantes e ou coagulantes e auxiliares de
floculagao para tratamento de aguas e efluentes
industriais (SILVA, 1999).

Os taninos podem representar de 2 a 40% da
massa seca da casca de varias espécies florestais.
Dentre as espécies tradicionalmente explora-
das para a producao, destacam-se o quebracho
(Schinopsis sp.) de ocorréncia natural na Argenti-
na e Paraguai (contém até 25% da massa seca de
sua madeira de cerne em taninos) e a acacia-ne-
gra (Acacia mollissima e A. mearnsii) de ocorrén-
cia natural na Australia (PANSHIN et al., 1962;
HASLAM, 1966). A Acacia mearnsii é cultivada
no Rio Grande do Sul e apresenta 28% de tani-
nos nas suas cascas (TANAC S.A., 2009). Além
dessas espécies, HASLAM (1966) cita como
grandes produtoras o Eucalyptus astringens (cas-
ca contendo 40 a 50% de taninos), 0 mangue-
vermelho e o mangue-branco, respectivamente
Rhizophora candelaria e R. mangle (casca com 20
a 30% de taninos).

No Brasil existem varias espécies produtoras
de taninos, porém, os curtumes tradicionais da
Regido Nordeste, que utilizam os taninos vege-
tais, apesar da diversidade de espécies arboreas
e arbustivas de ocorréncia na regidao. Empregam
como fonte de taninos apenas o angico-vermelho
(Anadenanthera colubrina var. cebil) (PAES et al.,
2006a), explorando exclusivamente suas cascas.

Sendo a atividade de obtencao das cascas do
angico extrativista, sem a preocupa¢ao com o
manejo das areas produtoras, as plantas tendem
a desaparecer da paisagem do Semi-Arido. Uma
vez que, a exploracao desordenada, a falta de
praticas adequadas de manejo ou de uma poli-
tica de reflorestamento que vise a reposicao das
arvores exploradas esta levando ao esgotamento
a espécie florestal e a faléncia pessoas que de-
pendem dessa cadeia produtiva para o seu sus-
tento (PAES et al., 2006a).

Tendo em vista que apenas os taninos das cas-
cas sao utilizados no processo de curtimento, esta
pesquisa teve como objetivo analisar as concen-
tracoes de taninos presente além da casca (tronco
e raizes), e em outras partes da planta como nos
frutos (com e sem sementes), madeira de cerne,
folhas, flores, ramos finos e sementes de angico-
vermelho (Anadenanthera colubrina var. cebil).

MATERIAL E METODOS

Selecao do material de estudo

Para este estudo foram utilizadas cinco plan-
tas de angico-vermelho (Anadenanthera colubri-
na (Vell.) Brenan. var. cebil (Vell) Brenan.) que
vegetam no Campus de Patos, da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG), localiza-
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do em Patos, Paraiba (7°1'28” de latitude S,
37°16'48” de Longitude W e altitude de 242
m) e discos provenientes da base de troncos de
cinco drvores, obtidos em serrarias instaladas no
mesmo municipio.

As arvores estudadas foram selecionadas em
funcao do diametro a altura do peito (DAP), to-
mado a 1,30 m do solo, sendo utilizadas aquelas
com DAP superior a 15 cm (didmetro minimo
das arvores exploradas para produgio de tani-
nos na regiao). Além do diametro, as plantas
foram selecionadas em func¢ao do vigor, sendo
escolhidas aquelas com auséncia de ataque de
pragas e doengas.

Coleta e beneficiamento
dos frutos e madeira

Os frutos maduros foram coletados direta-
mente na arvore com o uso de podao. Foram co-
letados dois quilos de frutos com sementes, dis-
tribuidos aleatoriamente na copa de cada arvore.

Apés a coleta, os frutos foram secos ao ar,
uma por¢ao dos mesmos teve as sementes extra-
idas, dando origem a trés por¢des (frutos inte-
gros, frutos sem sementes e sementes).

Os discos obtidos nas serrarias foram trans-
formados em cunhas, em serra fita, e tiverem o
alburno retirado e a madeira de cerne transfor-
mada em cavacos com dimensoes semelhantes
a de palitos de fosforos. Os cavacos de madeira,
os frutos integros, frutos sem sementes e as se-
mentes foram secos ao ar e moidos em moinho
do tipo Willey, para obter um material de me-
nor granulometria. Para evitar o aquecimento
acentuado das facas do moinho, o que poderia
causar alteracdes na composicao quimica dos
taninos, o processo de moagem foi realizado
com paradas constantes, sempre que as partes
cortantes do moinho ficavam aquecidas.

Para as andlises, os materiais foram classifica-
dos, sendo utilizada a por¢ao que passou pela pe-
neira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de
60 “mesh” (0,25 mm). A serragem obtida foi ho-
mogeneizada e o teor de umidade (base seca) de-
terminado, para permitir os calculos, em base seca,
do teor de taninos presentes em cada amostra.

Coleta e beneficiamento de
ramos finos, folhas e casca

Os ramos, com didmetro inferior a 2 cm, fo-
ram coletados aleatoriamente na copa de cada
arvore, com o auxilio de podao, e aproximada-
mente 1,0 kg de folhas verdes foram coletadas
dos mesmos ramos.
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As cascas (porcdo viva das mesmas) foram
retiradas no tronco, galhos e ramos com dia-
metro de até 2 cm, e das raizes. As raizes foram
retiradas proximas ao tronco das arvores, sendo
retirada uma raiz em cada quadrante, segundo
os pontos cardiais (Norte, Sul, Leste, Oeste) para
cada planta. Foram empregadas raizes grossas (5
a 7 cm de didmetro), médias (2 a 5 cm) e finas
(diametro < 2 cm). As raizes finas foram utiliza-
das integralmente. Os Materiais foram cortados
com auxilio de um facao, em fragmentos meno-
res, de aproximadamente 3 x 2 cm.

Os materiais foram secos ao ar, moidos e
classificados, ao adotar o mesmo procedimento
descrito para frutos integros, frutos sem semente
e sementes.

Extracao e quantificacao
das substancias tanicas

As substancias tanicas contidas nos materiais
foram extraidas em agua destilada. Para as ex-
tracoes foram tomadas, de cada material, trés
amostras de 25 g de material seco.

As amostras foram transferidas para baloes de
fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais
foram adicionados 250 mL de agua destilada (re-
lagao 1:10 p/v) e submetidas a fervura, sob reflu-
x0, por duas horas. Cada amostra foi submetida a
duas sequéncias de extracdes, a fim de se retirar a
madxima quantidade de extrativos presentes.

Ap0s cada extracao, o material foi passado em
uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em
um tecido de flanela, para a retencao de particu-
las de serragem. O extrato obtido foi homoge-
neizado e filtrado em funil de vidro sinterizado
de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado
para 250 mL pela evaporagao da dgua ao empre-
gar um aparelho tipo Soxhlet. Ap6s a concen-
tracao trés aliquotas de 50 mL foram retiradas
de cada extrato. Duas alicotas foram utilizadas
para a determinacgao do teor de taninos conden-
sados (TTC) e uma foi evaporada em estufa a
103 * 2 °C por 48 horas, para a determinacao
da porcentagem de teor de sélidos totais (TST)
(Equagao 1).

TST(%)=M"—A1ML*IOO (1)
em que:
IST (%) = Teor de sélidos totais, em porcenta-
gem;
M, = Massa seca da amostra, em gramas;
M, = Massa do extrato, apds secagem, em gramas.
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Para a determinacao do teor de taninos con-
densados (TTC), presente em cada amostra foi
empregado o método de Stiasny, descrito por
Guangcheng et al. (1991). Para tanto, aos 50 mL
do extrato bruto foram adicionados 4 mL de for-
maldeido (37% m/m) e 1 mL de dcido cloridrico
concentrado. Cada mistura foi submetida a fervu-
ra sob refluxo por 30 minutos. Nestas condicoes,
os taninos formam complexos insoltveis que
podem ser separados por filtracao simples. Para
este caso, empregou-se filtro de papel posto em
funil de Biichner de 10 cm de didmetro e 4 cm de
profundidade. O material retido no filtro foi seco
em estufa a 103 + 2 °C por 24 horas, em seguida
calculou-se o indice de Stiasny (Equacao 2).

1(%)=(M,/M) *100  (2)

em que:

1(%) = Indice de Stiasny, em porcentagem;

M, = Massa de so6lidos em 50 mL de extrato;

M, = Massa do precipitado tanino-formaldeido.

A quantidade de taninos presente em cada
amostra foi obtida ao multiplicar o indice de
Stiasny pelo teor de sélidos totais (Equagao 3).

TTC(%) = TST *1/ 100 3)

em que:

TTC (%) = Teor de taninos condensados, em
porcentagem;

TST = Teor de sélidos totais (Equagao 1);

I = Indice de Stiasny (Equacao 2).

O teor de ni3o taninos foi obtido pela dife-
renca entre o teor de sélidos totais e o teor de
taninos condensados obtido de cada amostra.

Avaliacao dos resultados

Para a avaliacao dos resultados foi utilizado
um delineamento inteiramente casualisado,
tendo as andlises estatisticas sido processadas
por meio do Sistema de Andlises Estatisticas e
Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de

Processamentos de Dados da Universidade Fe-
deral de Vicosa, sendo analisados o teor de s6-
lidos totais (TST), indice de Stiasny, teor de ta-
ninos condensados (TTC) e de ndo taninos em
varias partes da planta da espécie estudada.

Por se tratar de dados em porcentagens, os
valores foram transformados em arcsen|raiz
quadrada (valores em porcentagem/100)].
Esta transformacao, sugerida por Steel e Torrie
(1980), é necessaria para homogeneizar as vari-
ancias e permitir a andlise dos dados. Na analise
e avaliacao dos ensaios foi empregado o teste de
agrupamento de médias de Scott-Knotta 5 % de
significancia.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Osvalores de teor de s6lidos totais (TST), indice
de Stiasny, teores de taninos condensados (TTC) e
de ndo taninos deferiram significativamente entre
as partes analisadas da planta (Tabela 1).

Os valores médios de TST (%), Indice de
Stiasny, TTC e de nao taninos foram compara-
dos pelo teste de Scott-Knott (Tabela 2).

O TST, que expressa a quantidade de extrati-
vos totais presentes nas amostras analisadas, foi
maior nas flores, casca da raiz, sementes e fo-
lhas, e menor na madeira de cerne seguido pela
quantidade encontrada nos frutos sem e com
sementes, ramos finos e casca do tronco.

Nas flores, encontram-se néctar (agticares) e
outras substancias que exalam cheiro agradavel
para atrair os polinizadores. Na casca da raiz
encontram-se, substancias soliveis em agua,
retiradas do solo. Nas sementes, o amido e
substancias necessarias a manutencao da futura
plantula e nas folhas, os nutrientes provenientes
do solo (RAVEN et al, 2001).

O indice de Stiasny, quantidade de substan-
cias do extrato total que reagiu com o formal-
deido em meio dcido, foi maior na madeira de
cerne, seguida pela quantidade encontrada nos
frutos sem sementes e casca do tronco. O me-

Tabela 1. Resumo das analises de variancia do teor de soélidos totais (%), indice de Stiasny (%), teor de taninos
condensados (%) e teor de ndo taninos (%) para as partes analisadas da planta. Dados transformados
em arcsen [raiz quadrada (valores em porcentagem/100)]

Table 1.

Summary of variance analysis of total solid content (%), Stiasny index (%), condensate tannin content

(%) and non-tannin content (%) for the parts of the plant analyzed. Data transformed into arcsin [square

root(values in percentage/100)].

Quadrados Médios

\I;:::taegsslge Iﬁl;aelr]:a‘:;: Teor de S_élidos ind_ice de Teor de Taninos ~Teor (!e
Totais Stiasny Condensados Nao Taninos
Partes Analisadas 8 0,175x10" ** 1,41x10-1** 0,102x10-"** 0,390 x 10-"**
Residuos 9 0,530x103 0,582x103 0,254 x103 0,312 x103
Coeficientes de Variacao 4,540 3,787 5,871 4,411
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nor indice foi encontrado nas sementes, flores e
ramos finos. Nas sementes e flores existem subs-
tancias (amido, néctar e outros agucares) que
sao extraidos em dgua, mas que, por nao serem
fenolicas, nao reagem com o formaldeido. Por
outro lado, na madeira de cerne, frutos sem se-
mentes e casca, No extrato existem mais substan-
cias fendlicas, as quais reagem com o formaldei-
do em meio dcido (GUANGCHENG et al., 1991;
MORI, 1997; CARNEIRO et al., 2001).

O valor de indice de Stiasny, obtido por Paes
et al. (2006a), que foi de 52,88%, na casca de
plantas de angico-vermelho (Anadenanthera
colubrina var. cebil) foi inferior ao encontrado
nesta pesquisa. Isto pode ter ocorrido em fun-
¢ao do periodo de coleta das cascas, uma vez
que Paes et al. (2006b) constatou que o indice
de Stiasny variou com as fenofases da planta e
posicoes no tronco, tendo obtidos valores que
variaram de 32,17 a 68,30%.

O teor de taninos condensados, que indica
a propor¢ao de taninos presente nos materiais
analisados, foi maior na casca do tronco, segui-
da pela proporc¢ao encontrada nos frutos sem se-
mentes e na casca das raizes. A menor quantida-
de foi encontrada nas sementes e ramos finos.

O valor de TTC encontrado nesta pesquisa
foi inferior ao obtido por Trugilho et al. (1997)
e Diniz (2008), que foi de 15,98% e Paes et al.
(2006b), que variou de 18,67 a 22,73% e supe-
rior ao encontrado por Paes et al. (2006a), que
obteve um valor de 11,89%. As diferencas po-
dem estar relacionadas com a idade das arvores,
qualidade de sitio, posicOes em que as amostras
foram coletadas na arvore (PAES et al., 2006a) e
com as fenofases da planta (PAES et al., 2006b).

O teor de nao taninos foi maior nas flo-
res e sementes. Nestes 6rgaos foram extraidas

as maiores quantidades de substancias, po-
rém elas apresentaram os menores indices de
Stiasny. Isto significa que as substancias en-
contradas (néctar, amido e substancias para
atrair os polinizadores) apresentam pouco
tanino, substancia adstringente e com efeito
repelente a insetos e outros animais. Os quais
sdo necessarios na poliniza¢ao e para a manu-
tencdo da futura plantula (RAVEN et al, 2001).
Os taninos por interferirem nos processos de
digestao dos insetos, por combinarem com as
proteinas das plantas, tornando-as indigeri-
veis (RAVEN et al., 2001).

Em funcao da quantidade de frutos produzi-
dos pelas arvores de angico, da proporc¢ao de ta-
ninos encontrada nos mesmos e considerando
a demanda de taninos pelos curtumes tradicio-
nais da Regidao Nordeste do Brasil, estudos para
testar a viabilidade dos taninos presentes nos
frutos para o curtimento de peles e outros usos
830 necessarios.

CONCLUSOES

Os dados obtidos permitem concluir que
todas as partes vegetais analisadas apresentam
taninos, porém nao em quantidade suficientes
que justifique sua extragao para fins comerciais.

A extracao de taninos do fruto do angico
poderia ser uma atividade de interesse co-
mercial, caso esses taninos apresentem ca-
racteristicas para o curtimento de peles ou
para outra atividade.

Novos estudos deverao ser conduzidos para
avaliar a viabilidade técnica dos taninos presen-
tes nos frutos para o curtimento de peles mini-
mizando, assim o impacto sobre as arvores de
angico remanescentes.

Tabela 2. Comparagdes entre médias do teor de soélidos totais (%), indice de Stiasny (%), teor de taninos conden-
sados (%) e teor de ndo taninos (%) para as partes analisadas da planta.

Table 2.

Comparisons among means of total solid content (%), Stiasny index (%), condensate tannin content (%)

and non-tannin content (%) for the parts of plant analyzed.

Teores Médios nas Partes Analisadas

Partes da Planta Teor de Solidos indice de Teor de Taninos Teor de Nao
Totais (%) Stiasny (%) Condensados (%) Taninos (%)
Casca do tronco 23,30 b 59,85 b 13,95 a 9,35d
Frutos sem sementes 17,60 b 60,93 b 10,70 b 6,91e
Casca da raiz 31,00 a 33,28d 10,37 b 20,63 b
Madeira de cerne 11,50 c 76,88 a 8,83 ¢c 2,67 f
Frutos com sementes 18,20 b 40,12 c 7,30 c 10,90d
Folhas 29,30 a 20,12 e 590d 23,40b
Flores 34,80 a 15,14 f 530d 29,50 a
Ramos finos 20,20 b 15,85 f 3,20e 17,00 ¢
Sementes 30,40 a 9,24 g 2,90 e 27,50 a

As médias seguidas por uma mesma letra, para cada parametro avaliado, nao difere estatisticamente (Scott-Knott; p > 0,05).
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